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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Международная конференция «Перспективные материалы с иерархической структурой для 

новых технологий и надежных конструкций» является развитием конференций по Физической 

мезомеханике, проводимых начиная с 1996 года по инициативе Виктора Евгеньевича Панина, 

академика РАН, основателя и первого директора Института физики прочности и 

материаловедения СО РАН. 

В настоящее время убедительно доказано, что механизмы иерархической самоорганизации 

многоуровневых процессов в значительной степени определяют нелинейное поведение сложных 

конденсированных систем в различных полях внешних воздействий (механических, тепловых, 

электромагнитных, радиационных и др.). Законы этой самоорганизации изучаются в рамках 

физической мезомеханики материалов, которая развивается на стыке механики структурно-

неоднородных сред, физики генерации и самоорганизации деформационных дефектов и 

физического материаловедения. Особое внимание уделяется обоснованию общности законов 

самоорганизации многоуровневых нелинейных процессов в сложных конденсированных системах 

живой и неживой природы. 

Кроме того, современным трендом в области наук о материалах является разработка и 

применение принципиально новых подходов к их созданию в интересах развития новых 

производственных технологий, освоения космического пространства, в том числе дальнего 

космоса, развития электроники, атомной энергетики, нефтегазового комплекса, медицины, 

транспорта и др. 

Стратегия развития наук о материалах основана на многоуровневом и междисциплинарном 

подходе, актуальность которого все более очевидна. Эта новая парадигма становится частью 

методологии механики, физики, химии, информатики, наук о жизни, геологических наук и др. Это 

связано с тем, что современные практические/инженерные приложения требуют учета 

многоуровневой, иерархической организации материалов, конструкций, сред и систем различной 

природы. 

Сегодня становится общепринятым, что при разработке новых материалов особое внимание 

необходимо уделять учету многоуровневости внутренней структуры, в том числе иерархически 

организованной. По существу, на настоящем этапе развития материал необходимо рассматривать 

как один из структурных уровней изделия/конструкции. Это позволяет наиболее эффективно 

использовать новые возможности, которые открывают новые производственные технологии. 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Основные принципы и методология физической мезомеханики материалов с 

иерархической структурой. 

Секция 2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения в материалах с 

иерархической структурой. 

Секция 3. Проблемы компьютерного конструирования материалов с иерархической структурой. 

Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической структурой, 

в том числе для экстремальных условий эксплуатации:  

 - материалы для авиакосмической и транспортной промышленности; 

 - материалы для ядерной энергетики; 

 - материалы для работы в условиях Арктического климата; 

 - материалы для медицины. 

Секция 5. Деградации тонких пленок и многослойных покрытий как иерархически 

организованных структур. 

Секция 6. Методы и средства неразрушающего контроля материалов и конструкций с 

иерархической структурой. 

Секция 7. Аддитивные технологии формирования материалов, изделий и конструкций с 

иерархической структурой 



Секция 8. Сварка, родственные процессы и технологии для создания технических систем 

ответственного и специального назначения, в том числе для эксплуатации в экстремальных 

условиях и низких климатических температур Арктики и Крайнего Севера. 

Секция 9. Иерархическая организация объектов в геодинамике. 

Секция 10. Иерархически организованные структуры в молекулярной биологии. 

Секция 11. Разработка оборудования для формирования материалов с иерархически 

организованной структурой и приборов для исследования их структуры, свойств и 

деформационного поведения. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация участников и гостей конференции будет проходить 30 сентября (понедельник) с 

09.00 до 16.00 в холле конгресс-центра «Рубин». 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ 

Работу планируется организовать в виде пленарных заседаний, секционных и стендовых 

докладов. На пленарных заседаниях будут заслушаны приглашенные доклады по 30 мин (включая 

дискуссию). На заседаниях секций будут представлены приглашенные доклады 

(продолжительность - до 20 минут, включая обсуждение). Время на секционные доклады — 

15 мин. Для демонстрации материалов в устных докладах предусмотрено использование 

компьютерных проекторов. Стендовые доклады представляются в виде постеров размером 60×80 

см. 

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ 

Официальные языки конференции — русский и английский. 

  



30 сентября 2019 года (понедельник) 

(Конгресс-центр «РУБИН», пр. Академический, 16) 

10:00-16:00 Регистрация участников (Конгресс-центр «РУБИН») 

1 октября 2019 года (вторник) 

(Конгресс-центр «РУБИН», пр. Академический, 16) 

08:00-17:00 Регистрация участников (Конгресс-центр «РУБИН») 

11:00-11:15 Церемония открытия Симпозиума  
(Конгресс-центр «РУБИН», Большой Конференц-зал) 

11:15-14:00 Пленарное заседание, утренняя сессия.  

Председатели: Попов В.Л., Шанявский А.А. 

11:15-11:45 Панин В.Е. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Фундаментальная роль наномасштабных структурных состояний в Арктическом 

материаловедении 

11:45-12:15 Шанявский А.А.
1,2

, Солдатенков А.П.
1
  

(
1
Авиарегистр России, Химки, 

2
ИАП РАН, Москва) 

Эволюция от микро-, к мезо- и макроскопическому масштабному уровню 

усталости металлов 

12:15-12:45 Попов В.Л. (Technische Universität Berlin, Department of System Dynamics and the 

Physics of Friction, Berlin, Germany)  

Adhesive Contribution to Friction 

12:45-13:00 Перерыв на кофе 

13:00-13:30 Зуев Л.Б. (ИФПМ СО РАН, Томск) Автоволновая механика пластичности 

13:30-14:00 Мейснер Л.Л.
1,2

 (
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск) 

Нанокомпозитные Ti-Ni-Nb и Ti-Ni-Ta поверхностные сплавы: моделирование, 

аддитивный тонкопленочный электронно-пучковый синтез и характеристика 

микроструктуры 

14:00-14:15 Фотографирование участников 

14:15-15:15 Обед 

15:15-18:00 Пленарное заседание, послеобеденная сессия.  

Председатели: Ружич В.В., Смирнов С.В. 

15:15-15:45 Willert E.
1
, Попов В.Л.

1,2
, Дмитриев А.И.

2,3
, Псахье С.Г.

3
  

(
1
Technische Universität Berlin, Berlin, Germany, 

2
НИ ТПУ, 

3
ИФПМ СО РАН, 

Томск) 

Effect of Elastic Grading on Fretting Wear 

15:45-16:15 Смирнов С.В. (ИМАШ УрО РАН, Екатеринбург) 

Влияние условий нагружения на механические свойства и разрушение 

органических полимерных композитных материалов на основе эпоксидных смол, 

упрочненных нанодисперсными частицами 

16:15-16:45 Ружич В.В.
1
, Псахье С.Г.

2
, Шилько Е.В.

2,3
  

(
1
ИЗК СО РАН, Иркутск, 

2
ИФПМ СО РАН, 

3
НИ ТГУ, Томск) 

О возможности управления сейсмоопасными деформациями в зонах 

тектонических разломов с применением техногенных воздействий 

16:45-17:00 Перерыв на кофе 

17:00-17:30 Макаров П.В.
1,2

 (
1
НИ ТГУ, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Автосолитонная концепция медленных деформационных волн в земле 



17:30-18:00 Маслова О.А.
1
, Безносюк С.А.

1
, Масалимов А.С.

2
  

(
1
АлтГУ, Барнаул, 

2
КарГУ им. Букетова, Караганда, Казахстан) 

Computer Simulation of Quantum Technologies: A2 (A = C, Si, N, P, O, S) Dimmer 

Sensors Based on Single-Wall Carbon Nanotubes 

18.00-21.00 Экскурсия 



International Workshop  

«Multiscale Biomechanics and Tribology of Inorganic and Organic Systems»  

in Memory of Professor Sergey Grigor'evich Psakhie 

INTERNATIONAL ORGANIZERS 

Georg-Peter Ostermeyer 

Technische Universität 

Braunschweig, Germany 

Valentin Popov 

Technische Universität Berlin, 

Germany 

Evgeny Shilko 

Institute of Strength Physics and 

Materials Sciences 

SB RAS, Tomsk, Russia 

2 октября 2019 года (среда) 

(Конгресс-центр «РУБИН» (пр. Академический, 16), Большой конференц-зал) 

 

09:00 – 09:10 Opening: V. Popov 

09:10 – 09:20 Young Scientist Awards in memory of Prof. S.G. Psakhie: V. Romanova 

  

 Chair: Georg-Peter Ostermeyer 

09:20 – 09:45 V.L. Popov (Berlin, Germany): Active Bio Contact Mechanics 

09:45 – 10:10 M. Scholle (Heilbronn, Germany): Multilayer modelling of lubricated contacts – a 

new approach based on a potential field description 

10:10 – 10:35 G. Kocharyan, A. Ostapchuk (Moscow, Russia): Different fault slip modes - 

governing, evolution and transformation 

10:35 – 10:55 M. Popov (Berlin, Germany): Prediction of earthquakes: what can we learn from 

laboratory models? 

10:55 – 11:20 Coffee break 

  

 Chair: Evgeny Kolubaev 

11:20 – 11:45 G.-P. Ostermeyer (Braunschweig, Germany): Abstract methods on mesoscopic scales 

of friction 

11:45 – 12:10 E. Shilko (Tomsk, Russia): Particle-based approach for simulation of nonlinear 

material behavior in contact zones 

12:10 – 12:35 A. Dmitriev (Tomsk, Russia): Molecular dynamic study of the evolution of dynamic 

vortex defects in a loaded crystal 

12:35 – 13:00 
A. Krivtsov (St.-Petersburg, Russia): Ballistic and diffusive heat process in ultrapure 

materials 

13:00 – 13:20 E. Willert (Berlin, Germany): The double degree master program in engineering 

science (DDMPES) between Tomsk and Berlin 

13:20 – 14:20 Lunch 

  

 Chair: Evgeny Shilko 

14:20 – 14:45 I. Lyashenko (Berlin-Sumy, Germany-Ukraine): Mechanics of adhesive contacts: 

Experiment and theory 

14:45 – 15:10 E. Kolubaev (Tomsk, Russia): Electron beam additive manufacturing of metal 

products as a process of nonstationary metallurgy: materials and featrures 



15:10 – 15:35 S. Panin (Tomsk, Russia): Structure and tribomechanical properties of extrudable 

ultra-high molecular weight polyethylene composites fabricated by 3D-printing 

15:35 – 16:00 V. Skripnyak (Tomsk, Russia): Multiscale modeling the mechanical behavior of 

bioinert Ti-Nb alloys 

16:00 – 16:20 
J. Thaten (Berlin, Germany): Prof. Sergey Psakhie – A Respected Man of Action 

(Film) 

16:20 – 16:45 Coffee break 

  

 Chair: Valentin Popov 

16:45 – 17:20 A. Lozhkomoev (Tomsk, Russia), G. Mikhaylov (Ljubljana, Slovenia) and  

N. Kirilova (Tomsk, Russia): Anticancer activity of crumpled aluminum nanosheets 

through disruption of ion balance in tumor microenvironment 

17:20 – 17:45 A. Tsukanov (Moscow-Tomsk, Russia): Bio-inorganic interfaces: from simulations to 

applications 

17:45 – 18:10 O. Naimark (Perm, Russia): On nonlinear dynamics of biological systems in the 

presence of microgravity 

18:10 – 18:30 G. Mikhaylov / O. Vasiljeva (Slovenia-USA): Ferri-liposomes, an MRI-visible drug 

delivery system for tumor targeting and treatment 

18:30 – 18:55 I. Gotman (Karmiel, Israel): Biomechanical and tribological aspects of orthopaedic 

and dental implants. 

  

18:50 – 19:00 Closing / Information about the monograph in memory of Prof. S.G. Psakhie 

  

19:00 – 21:00 Товарищеский ужин 

 

Posters 

1. J. Starcevic (Berlin, Germany): Cooperation between TU Berlin and the Russian Academy of 

Sciences. 

2. J. Starcevic (Berlin, Germany): Expeditions for earthquake research. 

3. A.S. Lozhkomoev (Tomsk, Russia): The role of acid-base properties of nanoparticles in cancer cells 

viability. 

4. A.A. Rogotnev (Perm, Russia): Modeling static thermography of breast cancer by using 

nondimensional steady-state Pennes equation. 

5. F. Dyachenko (Tomsk, Russia): Physical-mechanical properties and multilayer hierarchically 

organized structure of Ti-Ta-based surface alloy synthesized on the NiTi-substrate by high-current 

pulsed electron beam. 



3 октября 2019 года (четверг) 

09:00 – 13:05 Тематические заседания (Конгресс-центр «РУБИН», пр. Академический, 16) 

Малый зал Каминный зал Академический зал 
Большой 

конференц-зал 

Холл 

Конгресс-центра 

«РУБИН» 

Секция 1. 

Основные 

принципы и 

методология 

физической 

мезомеханики 

материалов с 

иерархической 

структурой 

Секция 2. 

Неустойчивость и 

локализация 

деформации и 

разрушения в 

материалах с 

иерархической 

структурой 

Секция 3. 

Проблемы 

компьютерного 

конструирования 

материалов с 

иерархической 

структурой 

Секция 4. 

Научные основы 

разработки 

материалов с 

многоуровневой 

иерархической 

структурой, в том 

числе для 

экстремальных 

условий 

эксплуатации 

Экспозиция 

стендовых 

докладов 

11:10 – 11:25 Перерыв на кофе 

Малый зал Каминный зал Академический зал 
Большой 

конференц-зал 

Холл 

Конгресс-центра 

«РУБИН» 

Секция 5. 

Деградации тонких 

пленок и 

многослойных 

покрытий 

Секция 2. 

Неустойчивость и 

локализация 

деформации и 

разрушения в 

материалах с 

иерархической 

структурой 

Секция 3. 

Проблемы 

компьютерного 

конструирования 

материалов с 

иерархической 

структурой 

Секция 4. 

Научные основы 

разработки 

материалов с 

многоуровневой 

иерархической 

структурой, в том 

числе для 

экстремальных 

условий 

эксплуатации 

Экспозиция 

стендовых 

докладов 

13:05 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Работа стендовой сессии 

15:00 – 18:05 Тематические заседания (Конгресс-центр «РУБИН», пр. Академический, 16) 

Малый зал Каминный зал Академический зал 
Большой 

конференц-зал 

Холл 

Конгресс-центра 

«РУБИН» 

Секция 8. 
Сварка, 

родственные 

процессы и 

технологии 

Секция 2. 

Неустойчивость и 

локализация 

деформации и 

разрушения в 

материалах с 

иерархической 

структурой 

Секция 3. 

Проблемы 

компьютерного 

конструирования 

материалов с 

иерархической 

структурой 

Секция 4. 

Научные основы 

разработки 

материалов с 

многоуровневой 

иерархической 

структурой, в том 

числе для 

экстремальных 

условий 

эксплуатации 

Экспозиция 

стендовых 

докладов 

 

 



16:25 – 16:40 Перерыв на кофе 

Малый зал Каминный зал Академический зал 
Большой 

конференц-зал 

Холл 

Конгресс-центра 

«РУБИН» 

Секция 8. 
Сварка, 

родственные 

процессы и 

технологии 

Секция 2. 

Неустойчивость и 

локализация 

деформации и 

разрушения в 

материалах с 

иерархической 

структурой 

Секция 3. 

Проблемы 

компьютерного 

конструирования 

материалов с 

иерархической 

структурой 

Секция 4. 

Научные основы 

разработки 

материалов с 

многоуровневой 

иерархической 

структурой, в том 

числе для 

экстремальных 

условий 

эксплуатации 

Экспозиция 

стендовых 

докладов 

4 октября 2019 года (пятница) 

09:00 – 13:20 Тематические заседания (Конгресс-центр «РУБИН», пр. Академический, 16) 

Малый зал Каминный зал Академический зал 
Большой 

конференц-зал 

Холл 

Конгресс-центра 

«РУБИН» 

Секция 7. 

Аддитивные 

технологии 

формирования 

материалов 

Секция 2. 

Неустойчивость и 

локализация 

деформации и 

разрушения в 

материалах с 

иерархической 

структурой 

Секция 8.  

Сварка, 

родственные 

процессы и 

технологии 

 

Секция 6. 

Методы и средства 

неразрушающего 

контроля 

материалов 

Секция 4. 

Научные основы 

разработки 

материалов с 

многоуровневой 

иерархической 

структурой, в том 

числе для 

экстремальных 

условий 

эксплуатации 

Экспозиция 

стендовых 

докладов 

11:10 – 11:25 Перерыв на кофе 

Малый зал Каминный зал Академический зал 
Большой 

конференц-зал 

Холл 

Конгресс-центра 

«РУБИН» 

Секция 7. 

Аддитивные 

технологии 

формирования 

материалов 

Секция 2. 

Неустойчивость и 

локализация 

деформации и 

разрушения в 

материалах с 

иерархической 

структурой 

Секция 6. 

Методы и средства 

неразрушающего 

контроля 

материалов 

Секция 4. 

Научные основы 

разработки 

материалов с 

многоуровневой 

иерархической 

структурой, в том 

числе для 

экстремальных 

условий 

эксплуатации 

Экспозиция 

стендовых 

докладов 

13:05 – 14:30 Обед 

 

 



14:30 – 17:35 Тематические заседания (Конгресс-центр «РУБИН», пр. Академический, 16) 

Малый зал Каминный зал Академический зал 
Большой 

конференц-зал 

Холл 

Конгресс-центра 

«РУБИН» 

Секция 7. 

Аддитивные 

технологии 

формирования 

материалов 

Секция 4. 

Научные основы 

разработки 

материалов с 

многоуровневой 

иерархической 

структурой, в том 

числе для 

экстремальных 

условий 

эксплуатации 

Секция 9. 

Иерархическая 

организация 

объектов в 

геодинамике 

Секция 4. 

Научные основы 

разработки 

материалов с 

многоуровневой 

иерархической 

структурой, в том 

числе для 

экстремальных 

условий 

эксплуатации 

Экспозиция 

стендовых 

докладов 

15:55 – 16:10 Перерыв на кофе 

Малый зал Каминный зал Академический зал 
Большой 

конференц-зал 

Холл 

Конгресс-центра 

«РУБИН» 

Секция 7. 

Аддитивные 

технологии 

формирования 

материалов 

Секция 4. 

Научные основы 

разработки 

материалов с 

многоуровневой 

иерархической 

структурой, в том 

числе для 

экстремальных 

условий 

эксплуатации 

Секция 9. 

Иерархическая 

организация 

объектов в 

геодинамике 

 

Секция 10. 

Иерархически 

организованные 

структуры в 

молекулярной 

биологии 

Секция 4. 

Научные основы 

разработки 

материалов с 

многоуровневой 

иерархической 

структурой, в том 

числе для 

экстремальных 

условий 

эксплуатации 

Экспозиция 

стендовых 

докладов 

17:50 – 18:20 Закрытие конференции (Конгресс-центр «РУБИН», Большой конференц-зал) 

 

5 октября 2019 года (суббота) 

Отъезд участников конференции 

 

  



3 октября 2019 года (четверг) 

Утреннее заседание 

Секция 1. Основные принципы и методология физической мезомеханики материалов с 

иерархической структурой 

(Конгресс-центр «РУБИН», Малый зал) 

Председатели: Тюменцев А.Н., Герега А.Н. 

09:00-09:20 Тюменцев А.Н.
1,2

, Дитенберг И.А.
1,2

, Суханов И.И.
1,2

  
(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск) 

Недислокационные механизмы деформации в зонах локализации упругих и 

пластических дисторсий при пластической деформации никеля на наковальнях 

Бриджмена (приглашенный доклад) 

09:20-09:40 Герега А.Н.
1
, Крывченко Ю.В.

2 

(
1
Научно-производственный центр, 

2
ОНАПТ, Одесса, Украина) 

Новая технология дисперсного армирования гетерогенных материалов как новая 

задача перколяционной теории (приглашенный доклад) 

09:40-09:55 Ташкинов А.А., Шавшуков В.Е. (ПНИПУ, Пермь) 

Теоретико-полевое описание флуктуирующих полей деформаций в 

поликристаллических материалах 

09:55-10:10 Зайцев Д.В.
1,2

, Гилев М.В.
1,2,3

, Измоденова М.Ю.
3
  

(
1
УрФУ, 

2
ИВТЭ УрО РАН, 

3
УГМУ, Екатеринбург) 

Об особенностях деформирования трабекулярной костной ткани 

10:10-10:25 Семухин Б.С.,Вотинов А.В. (ТГАСУ, Томск) 

Иерархическая организация структур не кристаллических материалов 

10:25-10:40 Бочкарева С.А.
1,2

, Гришаева Н.Ю.
1,2

, Люкшин Б.А.
1,2,3

, Люкшин П.А.
1
, 

Панин С.В.
1,4

, Артемов И.Л.
2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
ТУСУР, 

3
НИ ТГУ, 

4
НИ ТПУ, Томск) 

Моделирование фрикционного износа полимерных композиционных материалов с 

учетом структурных элементов 

10:40-10:55 Смирнова А.С.
1
, Почивалов Ю.И.

1
, Панин В.Е.

1,2
, Насоновская А.В.

2
,  

Маликов А.Г.
3
, Оришич А.М.

3
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск, 

3
ИТПМ СО РАН, Новосибирск) 

Влияние высокоинтенсивных воздействий на структуру и усталостную 

долговечность титанового сплава ВТ6 и его сварного соединения 

10:55-11:10 Решетняк A.A., Шилько Е.В., Шаркеев Ю.П. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

К объединенному квантованному и механическому описаниям макрополосы 

локализованной деформации Чернова-Людерса 

11:10-11:25 Перерыв на кофе 

Секция 5. Деградации тонких пленок и многослойных покрытий 

(Конгресс-центр «РУБИН», Малый зал) 

Председатели: Овчинников С.В., Шугуров А.Р. 

11:25-11:45 Овчинников С.В.
1
, Слабодчиков В.А.

1
, Кузнецов В.М.

1,2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск) 

Состав и структура градиентно-слоистых покрытий: легированный нитрид титана 

- дисперсно-упрочнѐнный аморфный углерод (приглашенный доклад) 

11:45-12:05 Шугуров А.Р., Кастеров А.М., Кузьминов Е.Д. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Влияние промежуточных слоев Ti-Al на разрушение многослойных покрытий на 

основе Ti-Al-N при одноосном растяжении и их стойкость к окислению 

(приглашенный доклад) 



12:05-12:20 Князева А.Г.
1,2

, Крюкова О.Н.
1
, Маслов А.Л.

1
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Особенности диффузии в переходной зоне «покрытие (Si,Ta) – подложка (TiNi)» 

при внешнем нагреве 

12:20-12:35 Дорофеева Т.И., Губайдулина Т.А., Сергеев О.В., Сунгатулин А. Р., 

Сергеев В.П. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Имплантация нержавеющей стали ионами алюминия, бора, кислорода и еѐ 

коррозионная стойкость  

12:35-12:50 Панин В.Е.
1
, Хайруллин Р.Р.

1,2
, Власов И.В.

1
, Гоморова Ю.Ф.

1
 

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Влияние ультразвуковой обработки и наводороживания на усталостную 

долговечность и ударную вязкость сплава Ti-6Al-4V 

12:50-13:05 Федорищева М.В.
1,2

, Калашников М.П.
1,2

, Божко И.А.
1,2

, Сергеев В.П.
1,2

  
(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

The Grain Structure in the Layer of Zr-Y-O in Coating on the Basis of Zr-Y-O / Si- Al-N 

Depend on Annealing Time at 900
o
C in the «In-Situ» Mode 

Секция 2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения в материалах с 

иерархической структурой 

(Конгресс-центр «РУБИН», Каминный зал) 

Председатели: Данилов В.И., Сильвестров С.А. 

09:00-09:20 Панфилов П.Е.
1
, Горностырев Ю.Н.

2
 (

1
УрФУ, 

2
ИФМ УрО РАН, Екатеринбург) 

Деформационное поведение рения при комнатной температуре 

(приглашенный доклад) 

09:20-09:40 Сильвестров С.А.
1
, Кантемиров И.Ф. 

2
  

(
1 

ООО ―Астрапроект‖, Казань, 
2
УГНТУ, г.Уфа) 

Уравнения состояния нефтегазопроводов с учѐтом искривлений и комплекса 

воздействий (приглашенный доклад) 

09:40-09:55 Киреева И.В., Чумляков Ю.И., Победенная З.В., Выродова А.В., 

Куксгаузен И.В., Поклонов В.В. Куксгаузен Д.А. (СФТИ НИ ТГУ, Томск) 

Влияние частиц и температуры на механизмы пластической деформации 

монокристаллов высокоэнтропийных сплавов 

09:55-10:10 Туч Е.В., Стребкова Е.А. (ИФПМ СО РАН, Томск)  

Применение деформационного критерия разрушения для моделирования 

разрушения преграды из сплава Д16 при динамическом нагружении  

10:10-10:25 Суханов И.И.
1
, Тюменцев А.Н.

1,2
 (

1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск) 

Особенности дефектной субструктуры в зонах локализации квазивязкой моды 

деформации 

10:25-10:40 Хон Ю.А.
1
, Zapolsky H.

2
, Каминский П.П.

1
  

(
1
ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
Rouen university, Rouen, France) 

Происхождение многоуровневых пространственно-временных структур в твердых 

телах при деформации 

10:40-10:55 Султанов К.С.
1
, Исмоилова С.И.

1
, Туланов Ш.Э.

2
  

(
1
ИМиСС АН РУз, 

2
ТИТЛП, Ташкент, Узбекистан) 

Прочность текстильных нитей с учетом их иерархической структуры 

10:55-11:10 Колосов С.В., Баранникова С.А., Зуев Л.Б. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Картины локализации пластической деформации при растяжении в 

монокристаллах стали Гадфильда при пониженной температуре 

11:10-11:25 Перерыв на кофе 



11:25-11:45 Данилов В.И., Орлова Д.В., Горбатенко В.В., Данилова Л.В.  
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Автоволны локализованной пластической деформации в условиях 

сверхэластичности (приглашенный доклад) 

11:45-12:05 Кривошеина М.Н.
1,2

, Туч Е.В.
1
, Кобенко С.В.

3
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск, 

3
НВГУ, Нижневартовск) 

Варианты разложения тензоров полных напряжений при моделировании 

процессов упругопластического деформирования ауксетичных сред с кубической 

симметрией свойств (приглашенный доклад) 

12:05-12:20 Дерюгин Е.Е. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Энергетический анализ разрушения пластичных тел с трещинами 

12:20-12:35 Лычагин Д.В.
1
, Филиппов А.В.

2
, Новицкая О.С.

2
  

(
1
НИ ТГУ, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Влияние кристаллографической ориентации монокристаллов стали Гадфильда на 

трибологические характеристики и деформацию 

12:35-12:50 Соковиков М.А.
1
, Симонов М.Ю.

2
, Чудинов В.В.

1 
, Оборин В.А.

1
,
  

Наймарк О.Б.
1
 (

1
ИМСС УрО РАН, 

2
ПНИПУ, Пермь) 

Исследование механических и микроструктурных аспектов локализации 

пластического сдвига при различных видах динамического нагружения 

Секция 3. Проблемы компьютерного конструирования материалов с иерархической структурой 

(Конгресс-центр «РУБИН», Академический зал) 

Председатели: Кулькова С.Е., Смолин А.Ю. 

09:00-09:20 Дмитриева М.А., Лейцин В.Н., Шаранова А.В. 

(БФУ им. И. Канта, Калининград) 

Компьютерное моделирование процессов набора прочности 

механоактивированных бетонных смесей (приглашенный доклад) 

09:20-09:40 Зольников К.П., Корчуганов А.В., Крыжевич Д.С. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Особенности зарождения дефектов в наноразмерных кристаллах с ОЦК решеткой 

(приглашенный доклад) 

09:40-09:55 Люкшин П.А.
1
, Панин С.В.

1,2
, Люкшин Б.А.

3,1
, Матолыгина Н.Ю.

1
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, 

3
ТУСУР, Томск) 

Устойчивость термобарьерного покрытия при интенсивном тепловом воздействии 

09:55-10:10 Крыжевич Д.С., Корчуганов А.В., Зольников К.П. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Особенности изменений зеренной структуры в нанокристаллическом Ni при 

сдвиговом нагружении 

10:10-10:25 Григорьев А.С.
1
, Шилько Е.В.

1,2
 (

1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск) 

Масштабный фактор и его роль в процессе роста трещины продольного сдвига в 

хрупких материалах 

10:25-10:40 Бакулин А.В.
1,2

, Фукс А.А.
2
, Аксенов М.С.

3
, Валишева Н.А.

3
, Кулькова С.Е.

1,2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск, 

3
ИФП СО РАН, Новосибирск) 

Влияние кислорода и фтора на электронную структуру поверхности InAlAs 

10:40-10:55 Максименко В.Н., Липницкий А.Г., Неласов И.В. (НИУ «БелГУ», Белгород) 

Построение межатомных потенциалов V-W на основе данных CALPHAD об 

энтальпии образования 

10:55-11:10 Заболотский А.В., Турчин М.Ю.,
 
Хадыев В.Т., Мигашкин А.О.  

(ООО «Группа «Магнезит», Сатка) 

О компьютерном моделировании термомеханического износа огнеупорных 

материалов 



11:10-11:25 Перерыв на кофе 

11:25-11:45 Смолин А.Ю.
1,2

, Еремина Г.М.
1,2

, Коростелев С.Ю.
1
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск) 

Современные способы описания структуры порового пространства пористых 

материалов (приглашенный доклад) 

11:45-12:05 Кулькова С.Е.
1,2

, Бакулин А.В.
1,2

, Кульков С.С.
2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск) 

Расчеты коэффициента диффузии кислорода в сплавах Ti-Al: первопринципный 

подход (приглашенный доклад) 

12:05-12:20 Липницкий А.Г., Максименко В.Н., Неласов И.В., Картамышев А.И.  
(НИУ «БелГУ», Белгород) 

Межатомный потенциал для моделирования диффузионных процессов в 

вольфраме 

12:20-12:35 Давлятшин Р.П., Волегов П.С. (ПНИПУ, Пермь) 

Анализ взаимодействия дислокаций и дислокационных барьеров в ГЦК 

монокристалле меди 

12:35-12:50 Дмитриев А.И.
1,2

,
 
Никонов А.Ю.

1,2
, Шугуров А.Р.

1
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск) 

Влияние границ зерен на особенности пластического оттеснения материала в 

кристаллитах титана при скретч тестировании 

12:50-13:05 Дудкин И.В.
1
, Шилько Е.В.

1
, Попов В.Л.

1,2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
Technische Universität Berlin, Germany) 

Теоретическое изучение факторов, контролирующих режим адгезионного износа, 

методом дискретных элементов 

Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической 

структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации 

(Конгресс-центр «РУБИН», Большой Конференц-зал) 

Председатели: Чумляков Ю.И., Маевский К.К. 

09:00-09:20 Чумляков Ю.И.
1
, Киреева И.В.

1
, Куксгаузен И.В.

1
, Поклонов В.В.

1
,  

Победенная З.В.
1
, Бессонова И.Г.

1
, Куксгаузен Д.А.

1
, Niendorf T.

2
, Krooß P.

2
  

(
1
СФТИ НИ ТГУ, Томск, 

2
Institute für Werkstofftechnik, Universität Kassel, Kassel, 

Germany)  

Эффекты памяти формы и сверхэластичности в высокопрочных монокристаллах 

FeNiCoAlTi, упрочненных наночастицами 

(приглашенный доклад) 

09:20-09:40 Дитенберг И.А.
1,2

, Тюменцев А.Н.
1,2

, Корчагин М.А.
3
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск, 

3
ИХТТМ СО РАН, Новосибирск) 

Особенности высокодефектных структурных состояний в порошках металлов 

после механической активации 

(приглашенный доклад) 

09:40-09:55 Тимофеева Е.Е., Пичкалева М.В., Суриков Н.Ю., Тагильцев А.И.,  

Ефтифеева А.С., Панченко Е.Ю., Чумляков Ю.И. (НИ ТГУ Томск)  

Сверхэластичность и эффект памяти формы в высоконикелевых монокристаллах 

Ti-51.7Ni после ступенчатого старения 

09:55-10:10 Шляров В.В., Загуляев Д.В., Рубанникова Ю.А., Громов В.Е.  
(СибГИУ, Новокузнецк) 

Влияние комбинированной обработки на структуру и микротвердость 

поверхностных слоев силумина АК10М2Н 

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60018123


10:10-10:25 Кудряшова О.Б., Верещагин А.Л., Балахнина А.В., Петров Е.А.  
(БТИ АлтГТУ, Бийск) 

Ультразвуковая агломерация-дробление наночастиц алмаза 

10:25-10:40 Грабовецкая Г.П.
1
, Забудченко О.В.

1
, Мишин И.П.

1
, Степанова Е.Н.

2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Влияние водорода на развитие деформации в титановом сплаве с иерархической 

ультрамелкозернистой структурой в интервале темпертур 293-973 К 

10:40-10:55 Брусенцева Т.А. (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) 

Влияние наночастиц диоксида кремния на механические свойства эпоксидных 

нанокомпозитов 

10:55-11:10 Степанова Е.Н.
1
, Грабовецкая Г.П.

2
, Мишин И.П.

2
, Тересов А.Д.

3
  

(
1
НИ ТПУ, 

2
ИФПМ СО РАН, 

3
ИСЭ СО РАН, Томск) 

Структура и закономерности ползучести сплава системы Zr-Nb-H, облученного 

импульсным электронным пучком 

11:10-11:25 Перерыв на кофе 

11:25-11:45 Гриняев Ю.В.
1,2

 (
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск) 

Пластические вращения (приглашенный доклад) 

11:45-12:05 Маевский К.К. (ИГиЛ СО РАН, Новосибирск)  

Thermodynamic Parameters of Shock Wave Loading of Carbides with Various 

Stoichiometric Compositions 

(приглашенный доклад) 

12:05-12:20 Алексеев М.В., Воронин Ф.Н., Жуковский М.Е., Савенков Е.Б., Усков Р.В.  
(ИПМ им М.В. Келдыша РАН, Москва) 

Моделирование радиационно-индуцированных зарядовых эффектов в 

гетерогенных материалах пористого типа 

12:20-12:35 Шевцова Л.И., Немолочнов Д.А., Волков Д.С. (НГТУ, Новосибирск) 

Исследование материалов, полученных в процессе электроискрового плазменного 

спекания алюминида никеля и циркония 

12:35-12:50 Филиппова Е.О., Иванова Н.М. (НИ ТПУ, Томск) 

Свойства тонких пленок на основе полимолочной кислоты после паровой 

стерилизации 

12:50-13:05 Филиппова Е.О.
1,2

 (
1
НИ ТПУ, 

2
СГМУ, Томск) 

Исследование имплантации модифицированных в плазме мембран в 

хирургическом лечении буллезной кератопатии   
  



3 октября 2019 года (четверг) 

Вечернее заседание 

Секция 8. Сварка, родственные процессы и технологии 
(Конгресс-центр «РУБИН», Малый зал) 

Председатели: Сараев Ю.Н., Маликов А.Г. 

15:00-15:20 Сараев Ю.Н., Безбородов В.П., Перовская М.В., Семенчук В.М.  
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Управление структурой и свойствами наплавленных покрытий модифицированием 

мелкоразмерными композиционными порошками расплава в режиме 

низкочастотной модуляции тока (приглашенный доклад) 

15:20-15:40 Соснин К.В.
1
, Романов Д.А.

1
, Иванов Ю.Ф.

2
, Громов В.Е.

1
, Филяков А.Д.

1
, 

Будовских Е.А.
1
 (

1
СибГИУ, Новокузнецк, 

2
ИСЭ СО РАН, Томск) 

Исследование электровзрывных циркониевых покрытий, сформированных на 

поверхности титановых имплантатов (приглашенный доклад) 

15:40-15:55 Крампит М.А.
1
, Кузнецов М.А.

1
, Данилов В.И.

2
, Крампит А.Г.

3
, Шляхова Г.В.

2
  

(
1
ЮТИ НИ ТПУ, Юрга, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск, 

3
АО «НПП «Исток» им. 

Шокина», Фрязино) 

Влияние параметров импульсно-дуговой наплавки с подогревом электродной 

проволоки на структуру и свойства наплавленных слоев 

15:55-16:10 Крампит М.А.
1
, Кузнецов М.А.

1
, Крампит А.Г.

2
, Зеленковский А.А.

1
  

(
1
ЮТИ НИ ТПУ, Юрга, 

2
АО «НПП «Исток» им. Шокина», Фрязино) 

Процесс дугового прототипирования с предварительным подогревом проволоки 

16:10-16:25 Деревягина Л.С.
1
, Гордиенко А.И.

1
, Оришич А.М.

2
, Маликов А.Г.

2
,  

Сурикова Н.С.
1
 (

1
ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
ИТПМ СО РАН, Новосибирск) 

Особенности формирования зон термического влияния лазерного сварного 

соединения низкоуглеродистой феррито-перлитной стали 

16:25-16:40 Перерыв на кофе 

16:40-17:00 Панин В.Е.
1,2

, Кузнецов П.В.
1,2

, Гальченко Н.К.
1
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Сканирующая туннельная микроскопия подложки из стали 09Г2С после 

испытания на ударную вязкость в составе композиции «подложка– покрытие» и ее 

механические свойства (приглашенный доклад) 

17:00-17:20 Маликов А.Г.
1
, Оришич А.М.

1
, Карпов Е.В.

1,2
  

(
1
ИТПМ СО РАН, 

2
ИГиЛ СО РАН, Новосибирск) 

Комплексное исследование механических свойств и структрно-фазвого состава 

выскопрочных лазерных сварных соединений алюминиевого сплава 1420 

(приглашенный доклад) 

17:20-17:35 Елисеев А.А., Рубцов В.Е. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Manufacture of Aluminum-Steel Bimetal by Friction Stir Welding 

17:35-17:50 Ермакова С.А., Елисеев А.А., Рубцов В.Е. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Влияние скорости подачи на качество биметалла титан-алюминий, полученного 

сваркой трением с перемешиванием 
  



Секция 2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения в материалах с 

иерархической структурой 

(Конгресс-центр «РУБИН», Каминный зал) 

Председатели: Буякова С.П., Легостаева Е.В. 

15:00-15:20 Кибиткин В.В., Солодушкин А.И., Плешанов В.С., Гнюсов С.Ф., Хатьков Д.Н. 
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Эволюция деформационных структур на этапе формирования усталостной 

трещины в соединениях нержавеющей стали, выполненных роликовой сваркой 

(приглашенный доклад) 

15:20-15:40 Буякова С.П.
1,2,3

, Буяков А.С.
1,2,3

, Кульков С.Н.
1,2,3

  
(
1
НИ ТГУ, 

2
ИФПМ СО РАН, 

3
НИ ТПУ, Томск) 

Реализация механизма Кука-Гордона в Y-TZP керамике (приглашенный доклад) 

15:40-15:55 Шаркеев Ю.П.
1,2

, Легостаева Е.В.
1
,
 
Вавилов В.П.

2,3
, Скрипняк В.А.

3
, 

Белявская О.А.
1
, Чулков А.О.

2
, Козулин А.А.

3
, Скрипняк В.В.

3
, 

Ерошенко А.Ю.
1
 (

1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, 

3
НИ ТГУ, Томск) 

Закономерности накопления и диссипации энергии в процессе пластической 

деформации сплавов ВТ1-0 и Zr-1Nb в крупнокристаллическом и 

ультрамелкозернистом состояниях  

15:55-16:10 Княжев Е.О.
1
, Калашникова Т.А.

2
, Чумаевский А.В.

2
  

(
1
СибГИУ, Новокузнецк, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Выявление организации пластической деформации в зависимости от 

кристаллографического направления на основе исследования деформационного 

поведения монокристаллов сплава Cu-1,5Co-3Al при трении скольжения 

16:10-16:25 Билалов Д.А., Баяндин Ю.В., Наймарк О.Б. (ИМСС УрО РАН, Пермь) 

Широкодиапазонные определяющие соотношения для описания деформационного 

поведения металлов и сплавов 

16:25-16:40 Перерыв на кофе 

16:40-17:00 Сурикова Н.С.
1
, Панин В.Е.

1
, Наркевич Н.А.

1
, Власов И.В.

1
, Гордиенко А.И.

1
, 

Волочаев М.Н.
2
 (

1
ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск) 

Механизмы деформации аустенитной нержавеющей стали при холодной прокатке 

 (приглашенный доклад) 

17:00-17:20 Сизова О.В.
1
, Колубаев А.В.

1
, Филиппов А.В.

1
, Терюкалова Н.В.

1
, 

Денисова Ю.А.
1,2

 (
1
ИФПМ СО РАН, 

2
ИСЭ СО РАН, Томск) 

Влияние микроструктуры на износостойкость бериллиевой бронзы 

(приглашенный доклад) 

17:20-17:35 Пашков С.В.
1
, Зелепугин С.А.

1,2
, Янов Д.В.

1,2
  

(
1
НИИ ПММ НИ ТГУ, 

2
ТНЦ СО РАН, Томск) 

Вероятностный подход при численном моделировании динамического разрушения 

17:35-17:50 Москвина В.А.
1
, Астафурова Е.Г.

1
, Рамазанов К.Н.

2
, Майер Г.Г.

1
, 

Астафуров С.В.
1
, Мельников Е.В.

1
, Панченко М.Ю.

1
, Загибалова Е.А.

1,3
 

(
1
ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
УГАТУ, Уфа, 

3
НИ ТПУ, Томск) 

Влияние ионно-плазменной обработки на микромеханические характеристики 

композиционных слоев аустенитной нержавеющей стали с разным размером зерна 

17:50-18:05 Оборин В.А., Соковиков М.А., Наймарк О.Б. (ИМСС УрО РАН, Пермь) 

Долговечность алюминиевых и титановых сплавов при комбинированном ударно-

волновом и последующем гигацикловом нагружении 
  



Секция 3. Проблемы компьютерного конструирования материалов с иерархической 

структурой 
(Конгресс-центр «РУБИН», Академический зал) 

Председатели: Балохонов Р.Р., Цуканов А.А. 

15:00-15:20 Скрипняк В.В., Скрипняк Н.В., Козулин А.А., Скрипняк Е.Г., Скрипняк В.А. 
(НИ ТГУ, Томск) 

Моделирование повреждаемости титановых сплавов в широком диапазоне 

скоростей деформации (приглашенный доклад)  

15:20-15:40 Балохонов Р.Р., Романова В.А., Бакеев Р.А., Кульков А.С., Кульков С.Н.  
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Локализация деформации и формирование остаточных напряжений в 

металлокерамических композитах и покрытиях (приглашенный доклад) 

15:40-15:55 Цуканов А.А., Шилько Е.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Селективная фильтрация воды с примесными ионами через прямоугольные 

нанопоры перспективных наномембран  

15:55-16:10 Товпинец А.О., Лейцин М.Н., Дмитриева М.А. (БФУ им. И. Канта, 

Калининград) 

Computer Simulation of the Synthesis of Composite Materials of Medical Application 

with the Required Structural and Mechanical Characteristics 

16:10-16:25 Еремина Г.М.
1,2

, Смолин А.Ю.
1,2

 (
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск) 

Численное моделирование изнашивания двух шероховатых поверхностей 

биосовместимого керамического покрытия при трении 

16:25-16:40 Перерыв на кофе 

16:40-17:00 Еремин М.О. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Numerical Analysis of Fracture Initiation and Propagation in Weak Porous Sandstones 

under Multiaxial Compression  

(приглашенный доклад) 

17:00-17:20 Власова А.М.
1,2

 (
1
ИФМ УРО РАН, 

2
УрФУ, Екатеринбург) 

Моделирование высокоскоростного нагружения -монокристаллов магния 

(приглашенный доклад) 

17:20-17:35 Максимов П.В.
1
, Моисеенко Д.Д.

1
, Панин С.В.

1,2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Fracture Modeling in Specimens With I-, V- and U-Shaped Notches: a Probabilistic 

Approach in Excitable Cellular Automata Method 

17:35-17:50 Кузнецов М.А., Солодский С.А., Крюков А.В., Крампит М.А.  
(ЮТИ НИ ТПУ, Юрга) 

Исследование влияния защитного газа на течение плазмы электрической дуги и 

расплавленного металла 

17:50-18:05 Наседкин А.В. (ЮФУ, Ростов-на-Дону) 

Численное исследование эффективности использования пористых 

пьезокерамических материалов в ультразвуковых излучателях 
  

1101  



Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической 

структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации 
(Конгресс-центр «РУБИН», Большой Конференц зал) 

Председатели: Невский С.А., Хлусов И.А. 

15:00-15:20 Невский С.А.
1
, Сарычев В.Д.

1
, Грановский А.Ю.

1
, Коновалов С.В.

2
,  

Громов В.Е.
1
 (

1
СибГИУ, Новокузнецк, 

2
Самарский университет, Самара) 

Роль комбинированной неустойчивости Рэлея-Тейлора и Кельвина-Гельмгольца в 

образовании рельефа границы раздела покрытие/подложка при воздействии 

гетерогенных плазменных потоков 

(приглашенный доклад) 

15:20-15:40 Малащенко В.В.
1
, Шункин Е.О.

1
, Щуплецова В.В.

1
, Хазиахматова О.Г.

1
,  

Юрова К.А.
1
, Мелащенко Е.С.

1
, Литвинова Л.С.

1
, Хлусов И.А.

2,3
, Комарова 

Е.Г.
4
, Чебодаева В.В.

4
, Шаркеев Ю.П.

4
  

(
1
БФУ им. И. Канта, Калининград, 

2
НИ ТПУ, 

3
СГМУ, 

4
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Bone-Like Multilevel Calcium Phosphate Coating Modulates an Interaction of 

Mesenchymal Stem Cells and Tumor Cells 

(приглашенный доклад) 

15:40-15:55 Панченко М.Ю.
1
, Астафурова Е.Г.

1
, Майер Г.Г.

1
, Мельников Е.В.

1
, Москвина 

В.А.
1
, Астафуров С.В.

1
, Михно А.С.

1,2
, Тумбусова И.А.

1,2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск)  

Влияние механизма дисперсионного твердения на закономерности водородного 

охрупчивания высокоазотистой аустенитной стали, легированной ванадием 

15:55-16:10 Тохметова А.Б., Ларченкова Н.Г., Панченко Е.Ю., Чумляков Ю.И.  
(НИ ТГУ, Томск) 

Влияние температуры старения в мартенсите под нагрузкой на двусторонний 

эффект памяти формы в монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 (ат. %) 

16:10-16:25 Чепак-Гизбрехт М.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Моделирование зернограничной диффузия с учетом формы зерна 

16:25-16:40 Перерыв на кофе 

16:40-17:00 Алексеев М.В.
1
, Савенков Е.Б.

1
, Березин А.В.

1
, Марков М.Б.

1
,  

Садовничий Д.Н.
2
 (

1
ИПМ им. М. В. Келдыша, 

2
ФГУП ФЦДТ «Союз») 

Численное моделирование распространения электромагнитного излучения в 

гетерогенном материале с прямым разрешением его микроструктуры 

(приглашенный доклад) 

17:00-17:20 Абзаев Ю.А., Гныря А.И., Коробков С.В. (ТГАСУ, Томск) 

Содержание фаз на тоберитовой основе в CSH геле портландцемента с разным 

водоцементным отношением (приглашенный доклад) 

17:20-17:35 Ларченкова Н.Г., Панченко Е.Ю., Тохметова А.Б., Чумляков Ю.И. 

(НИ ТГУ, Томск) 

Высокотемпературная сверхэластичность в гетерофазных монокристаллах сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 (ат. %) 

17:35-17:50 Нгуен Дык Ань
1
, Панин С.В.

1,2
, Корниенко Л.А.

1
, Иванова Л.Р.

1
  

(
1
НИ ТПУ, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Антифрикционные композиты на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) 

17:50-18:05 Суриков Н.Ю., Тимофеева Е.Е., Панченко Е.Ю., Чумляков Ю.И. 
(НИ ТГУ, Томск) 

Ориентационная зависимость термического гистерезиса при развитии R-B19' МП в 

состаренных монокристаллах сплава Ni50,6Ti49,4 
 



4 октября 2019 года (пятница) 

Утреннее заседание 

Секция 7. Аддитивные технологии формирования материалов 
(Конгресс-центр «РУБИН», Малый зал) 

Председатели: Перевалова О.Б., Буров В.Г. 

09:00-09:20 Буров В.Г. (НГТУ, Новосибирск) 

Требования к феламентам для металлургии локальных объемов материалов в 

аддитивных технологиях  

(приглашенный доклад) 

09:20-09:40 Фортуна С.В., Гурьянов Д.А., Калашников К.Н. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Особенности направленной кристаллизации суперсплава на основе никеля в 

процессе локальной металлургии 

(приглашенный доклад) 

09:40-09:55 Осипович К.С., Воронцов А.В., Калашников К.Н., Калашникова Т.А.  
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Структура полиметаллических изделий, изготовленных методом электронно-

лучевой 3D-печати с использованием проволоки из нержавеющей стали 12Х18Н9Т 

и меди М1 

09:55-10:10 Синякова Е.А., Панин А.В., Панин С.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Модификация поверхности 3D напечатанных образцов титанового сплава Ti-6Al-

4V путем электронно-пучковой и ультразвуковой ударной обработок 

10:10-10:25 Матц О.Э., Рашковец М.В., Чучкова Л.В. (НГТУ, Новосибирск) 

Применение высококонцентрированных пучков энергии для формирования 

алюминидов титана 

10:25-10:40 Гурьянов Д.А., Фортуна С.В., Калашников К.Н., Осипович К.С.  
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Особенности образования дефектов в изделии из жаропрочного сплава на основе 

никеля, полученном методом электронно-лучевой аддитивной технологии 

10:40-10:55 Чучкова Л.В., Белов А.С., Матц О.Э. (НГТУ, Новосибирск) 

Повышение износостойкости титановых сплавов с применением аддитивных 

технологий электронно-лучевой обработки 

10:55-11:10 Зимоглядова Т.А., Корниенко Е.Е., Дробяз Е.А., Егорова А.С. 
(НГТУ, Новосибирск) 

Формирование никельсодержащих покрытий методами электронно-лучевой 

наплавки и плазменного напыления 

11:10-11:25 Перерыв на кофе 

11:25-11:45 Голышев А.А., Филиппов А.А. (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) 

Исследование металлокерамических композиционных материалов получаемых в 

процессе лазерной наплавки (приглашенный доклад)  

11:45-12:05 Перевалова О.Б.
1
, Панин А.В.

1,2
, Казаченок М.С.

1
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Образование  мартенсита в титановом сплаве Ti-6Al-4V, полученном методом 

3D-печати (приглашенный доклад)  

12:05-12:20 Сайфуллин Э.Р.
1,2

, Князева А.Г.
1
 (

1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск) 

Кинетика структурирования в адгезионном слое при создании объектов в 

технологии LOM 



12:20-12:35 Торопков Н.Е., Глазкова Е.А., Родкевич Н.Г., Первиков А.В., Лернер М.И.  
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Влияние связующего на характеристики металлопорошковой композиции на 

основе бимодального порошка сплава 316L 

12:35-12:50 Евтушенко О.В.
1
, Панин А.В.

1
, Казаченок М.С.

1
, Буслович Д.Г.

2
, 

Мартынов С.А.
1
 (

1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Повышение износостойкости 3D-напечатанных образцов титанового сплава Ti-

6Al-4V путем оксидирования 

Секция 2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения в материалах с 

иерархической структурой 
(Конгресс-центр «РУБИН», Каминный зал) 

Председатели: Романова В.А., Лотков А.И. 

09:00-09:20 Лотков А.И., Батурин А.А., Гришков В.Н., Родионов И.С.  
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Водород в никелиде титана: диффузия, влияние на мартенситные превращения и 

неупругие свойства (приглашенный доклад) 

09:20-09:40 Шаркеев Ю.П.
1,2

, Клопотов А.А.
3,4

, Потекаев А.И.
3
, Устинов А.М.

3
, 

Ерошенко А.Ю.
1
, Легостаева Е.В.

1
, Белявская О.А.

1
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, 

3
НИ ТГУ, 

4
ТГАСУ, Томск) 

Спекл-структура поверхностного слоя образцов сплавов ВТ1-0 и Zr-1Nb в и 

микро- и ультрамелкозернистом состояниях при деформации  

(приглашенный доклад) 

09:40-09:55 Тимкин
 
 В.Н., Гришков В.Н., Лотков А.И., Жапова Д.Ю.  

(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Развитие обратимой неупругой деформации в двойном сплаве на основе TiNi при 

изотермическом механоциклировании изгибом образцов в B2 фазе 

09:55-10:10 Мишнев Р.В., Дудова Н.Р., Кайбышев Р.О. (НИУ «БелГУ», Белгород) 

Effect of Short-Term Aging on the Impact Toughness of Advanced 10% Cr Steel  

10:10-10:25 Григорьев М.В.
1
, Кульков С.Н.

1,2,3
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, 

3
НИ ТГУ, Томск) 

Особенности деформации и разрушения пористой корундовой керамики с 

пространственной блочной структурой 

10:25-10:40 Кульков А.С.
1,2

, Смолин И.Ю.
1,2

, Микушина В.А.
1
  

(
1
НИ ТГУ, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Структурные особенности пористой керамики полученной при разных 

температурах спекания 

10:40-10:55 Емельянова Е.С.
1,2

, Романова В.А.
2
, Балохонов Р.Р.

2
, Сергеев М.В.

1,2
  

(
1
НИ ТГУ, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Численный анализ влияния текстуры на эволюцию деформационного рельефа и 

локализацию пластической деформации в поликристаллическом титане 

10:55-11:10 Дерюгин Е.Е. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Энергетический анализ разрушения пластичных тел с трещинами 

11:10-11:25 Перерыв на кофе 

11:25-11:45 Батурин А.А.
1,2

, Лотков А.И.
1
, Гришков В.Н.

1
, Родионов И.С.

1
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) Влияние отжига на температуры и 

последовательность мартенситных превращений в наводороженных образцах 

никелида титана с нанокристаллической структурой (приглашенный доклад) 



11:45-12:05 Романова В.А.
1
, Балохонов Р.Р.

1
, Емельянова Е.С.

1,2
, Зиновьева О.С.,

 

Зиновьев А.В.
3
, Плошихин В.

3
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск, 

3
Бременский университет, Бремен, Германия) 

Микромеханическая модель деформационного поведения аддитивных 

алюминиевых сплавов (приглашенный доклад) 

12:05-12:20 Перельмутер М.Н. (ИПМ РАН, Москва) 

Criterion of Interfacial Bridged Cracks Initiation and Quasistatic Growth 

12:20-12:35 Коробенков М.В.
1
, Левков Р.В.

2
, Нарикович А.С.

1
, Киселева Т.А.

2
, 

Снигирев А.А.
1 

(
1
БФУ им. И. Канта, Калининград, 

2
НИ ТГУ, Томск)  

Исследование прочностных характеристик ZTA композитов при усталостном 

нагружении 

Секция 8. Сварка, родственные процессы и технологии  
(Конгресс-центр «РУБИН», Академический зал) 

Председатели: Иванов Д.А., Романов Д.А. 

09:00-09:20 Романов Д.А.
1
, Московский С.В.

1
, Иванов Ю.Ф.

2
, Громов В.Е.

1
,  

Соснин К.В.
1
, Филяков А.Д.

1
 (

1
СибГИУ, Новокузнецк, 

2
ИСЭ СО РАН, Томск) 

Повышение свойств медного электрического контакта за счет его обработки 

плазмой, сформированной при электрическом взрыве фольги серебра с навеской 

порошка оксида цинка (приглашенный доклад) 

09:20-09:35 Иванов Д.А., Молодин В.В. (НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск) 

Взаимопроникновение вещества, как фактор увеличения сцепления бетонов в 

сборно-монолитных конструкциях 

09:35-09:50 Васенков Е.В., Молодин В.В. (НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск) 

Одностадийная технология изготовления полистиролбетонных изделий 

09:50-10:05 Колубаев Е.А., Калашникова Т.А. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Structure Formation During Adhesive Interaction under Friction Stir Welding 

Conditions 

10:05-10:20 Молодин В.В., Чиркунов Ю.А., Лазарев А.А.  
(НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск) 

Экспериментальная проверка точных решений нелинейного дифференциального 

уравнения для задач зимнего бетонирования 

Секция 6. Методы и средства неразрушающего контроля материалов 

(Конгресс-центр «РУБИН», Академический зал) 

Председатели: Шардаков И.Н., Абабков Н.В. 

10:20-10:40 Смирнов А.Н.
1
, Абабков Н.В.

1
, Данилов В.И.

2
, Пимонов М.В.

1
  

(
1
КузГТУ, Кемерово, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Анализ изменения механических и тепловых характеристик конструкционных 

сталей после длительной эксплуатации 

(приглашенный доклад) 

10:40-11:00 Цветков Р.В., Шардаков И.Н., Шестаков А.П., Глот И.О.  
(ИМСС УрО РАН, Пермь) 

Вибромониторинг процесса трещинообразования в железобетонных конструкциях 

(приглашенный доклад) 

 

 



11:00-11:15 Титков В.В.
1
, Панин С.В.

1,2
, Ерѐмин А.В.

1
, Любутин П.С.

1
, Козулин А.А.

3
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, 

3
НИ ТГУ, Томск) 

Практическое применение алгоритм расчета J-интеграла по данным определения 

оптического потока при механических испытаниях материалов 

11:15-11:30 Перерыв на кофе 

11:30-11:45 Салита Д.С.
1
,
 
Поляков В.В.

1,2
 (

1
АлтГУ, Барнаул, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Влияние состава двухфазной системы Pb – Sn на акустичекую эмиссию при 

пластической деформации   

11:25-11:45 Бурков М.В.
1,2

, Бяков А.В.
1
 (

1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Simulation of Aluminum Panel Damage Detection Using Ultrasonic Lamb Waves 

11:45-12:05 Бурков М.В.
1,2

 (
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Simulation and Experimental Verification of the Process of Damage Detection of CFRP 

Subjected to Drop-Weight Impact Loading 

12:05-12:20 Дмитриев А.А.
1
,
 
Поляков В.В.

1,2
 (

1
АлтГУ, Барнаул, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Особенности акустической эмиссии при пластической деформации и разрушении 

титана  

12:20-12:35 Титков В.В.
1
, Панин С.В.

1,2
, Ерѐмин А.В.

1
, Любутин П.С.

1
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Алгоритм определения допустимых отклонений перемещений при оценке 

деформации материалов методом корреляции цифровых изображений 

Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической 

структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации 
(Конгресс-центр «РУБИН», Большой Конференц-зал) 

Председатели: Астафурова Е.Г., Полехина Н.А. 

09:00-09:20 Слядников Е.Е.
1,2,3

, Хон Ю.А.
1
, Турчановский И.Ю.

2
, Каминский П.П.

1
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
ИВТ СО РАН, 

3
ТУСУР, Томск)  

Наноструктурирование аморфной металлической пленки, инициированное 

милисекундным тепловым импульсом 

(приглашенный доклад) 

09:20-09:40 Панченко Е.Ю., Тимофеева Е.Е., Ларченкова Н.Г., Пичкалева М.В., 

Ефтифеева А.С., Тохметова А.Б., Тагильцев А.И., Суриков Н.Ю., 

Чумляков Ю.И. (НИ ТГУ, Томск) 

Большие обратимые деформации в состаренных под нагрузкой в мартенсите 

монокристаллах сплавов NiFeGaCo и NiMnGa 

(приглашенный доклад) 

09:40-09:55 Майер Г.Г., Астафурова Е.Г. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Термическая стабильность двойниковых границ при отжигах высокомарганцевых 

аустенитных сталей, подвергнутых кручению под высоким давлением 

09:55-10:10 Панин С.В.
1,2

, Гришаева Н.Ю.
1,3

, Бочкарева С.А.
1,3

, Люкшин Б.А.
1,3,4

,  

Панов И.Л.
3,4

, Нгуен Дык Ан
2
, Ле Ми Тхи Хиеп

2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, 

3
ТУСУР, 

4
НИ ТГУ, Томск) 

Получение рецептуры композиций полифениленсульфида с углеродными 

волокнами различной длины 

10:10-10:25 Жапова Д.Ю.
1
, Гришков В.Н.

1
, Лотков А.И.

1
, Тимкин В.Н.

1
, Гусаренко А.А.

2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Влияние исходного структурного состояния сплава Ti49.3Ni50.7(ат.%) на проявление 

термомеханической памяти при деформировании кручением 



10:25-10:40 Полехина Н.А.
1,2

,
 
Алмаева К.В.

2
, Литовченко И.Ю.

1,2
, Тюменцев А.Н.

1,2
,  

Чернов В.М.
3
, Леонтьева-Смирнова М.В.

3
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск, 

3
АО «ВНИИНМ им. академика А.А. 

Бочвара», Москва)  

Термическая стабильность микроструктуры и механических свойств жаропрочной 

малоактивируемой 12%-Cr ферритно-мартенситной стали ЭК-181 

10:40-10:55 Ефтифеева А.С., Панченко Е.Ю., Чумляков Ю.И. (НИ ТГУ, Томск) 

Стабильность двустороннего эффекта памяти формы к перегревам и 

противодействующим нагрузкам в монокристаллах сплава CoNiAl 

10:55-11:10 Путилова Е.А.
1
, Задворкин С.М.

1
, Горкунов Э.С.

1
,
 
Веселов И.Н.

2
,  

Пышминцев И.Ю.
2
  

(
1
ИМАШ УрО РАН, Екатеринбург, 

2
ОАО «РосНИТИ», Челябинск) 

Исследование особенностей структуры и свойств малоуглеродистых 

низколегированных трубных Cr-Mo сталей, эксплуатируемых в 

сероводородсодержащей среде 

11:10-11:25 Перерыв на кофе 

11:25-11:45 Астафурова Е.Г., Астафуров С.В., Майер Г.Г., Мельников Е.В., Москвина 

В.А., Панченко М.Ю., Гальченко Н.К., Тумбусова И.А. 
(ИФПМ СО РАН, Томск)  

Закономерности и механизмы пластической деформации и разрушения 

ванадийсодержащих хромомарганцевых сталей с высоким содержанием углерода 

и азота (приглашенный доклад) 

11:45-12:05 Добрица Д.Б.
1
, Жалнин Е.В.

2
, Пашков С.В.

2
, Христенко Ю.Ф.

2
  

(
1
АО «НПО Лавочкина», Химки, 

2
НИИ ПММ ТГУ, Томск) 

Экспериментальные исследования прочности элементов космической техники при 

воздействии мелких фрагментов космического и техногенного мусора 

(приглашенный доклад) 

12:05-12:20 Божко И.А.
1,2

, Поданев А.П.
2
, Калашников М.П.

1,2
, Федорищева М.В.

1,2
,  

Сергеев В.П.
1,2

 (
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Исследование структурно-фазового состояния и свойств ударопрочных защитных 

покрытий системы Zr-Y-O на подложках Si 

12:20-12:35 Алмаева К.В.
1,2

, Полехина Н.А.
1,2

, Литовченко И.Ю.
1,2

, Тюменцев А.Н.
1,2

, 

Чернов В.М.
3
, Леонтьева-Смирнова М.В.

3
  

(1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТГУ, Томск, 
3
АО «ВНИИНМ им. академика А.А. 

Бочвара», Москва) 

Особенности деформированной микроструктуры ферритно-мартенситной стали 

ЭК-181 после высокотемпературной термомеханической обработки 

12:35-12:50 Панин С.В.
1,2

, Ло Цзянкун
2
, Корниенко Л.А.

1
, Буслович Д.Г.

1,2
,  

Алексенко В.О.
1,2

 (
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Механические и триботехнические свойства твердосмазочных композитов на 

основе полиимида 

12:50-13:05 Озеров М.С., Газизова М.Ю., Степанов Н.Д., Жеребцов С.В. 
(НИУ «БелГУ», Белгород)  

Влияние деформационно-термической обработки на коррозионные и 

трибологические свойства композита Ti-15Mo/TiB 

13:05-13:20 Филиппов А.А., Фомин В.М. (ИТПМ СО РАН, Новосибирск)  

Метод определения модулей упругости наночастиц используя модели 

гомогенизации 
  



4 октября 2019 года (пятница) 

Вечернее заседание 

Секция 7. Аддитивные технологии формирования материалов 
(Конгресс-центр «РУБИН», Малый зал) 

Председатели: Панин А.В., Клименов В.А. 

14:30-14:50 Панин А.В.
1
, Колмаков А.Г.

2
, Чижик С.А.

3
, Хейфец М.Л.

4
, Чугуй Ю.В.

4
  

(
1
ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
ИМЕТ РАН, Москва, 

3
ИТМО НАН Беларуси, 

4
ГНПО 

«Центр» НАН Беларуси, Минск) 

Микроструктура, деформационное поведение и механические свойства изделий из 

титанового сплава Ti-6Al-4V, полученных методам аддитивных технологий 

(приглашенный доклад) 

14:50-15:10 Мейснер С.Н., Власов И.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Исследование механизмов деформации и разрушения при статическом и 

циклическом растяжении сплавов на основе никелида титана после обработки 

низко-энергетическим сильноточным электронным пучком 

(приглашенный доклад) 

15:10-15:25 Мартынов С.А., Панин А.В., Казаченок М.С., Русяев А.Н.  
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Исследование характера разрушения многослойной композиции «керамическое 

покрытие ZrO2 - связующий слой NiAl - подложка TI-6AL-4V» в процессе 

термических испытаний 

15:25-15:40 Яхин А.А.
1,2

, Панин А.В.
1,2

 (
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Особенности формирования сварного шва в 3D-напечатанных изделиях из 

титанового сплава Ti-6Al-4V 

15:40-15:55 Панин С.В.
1,2

, Еремин А.В.
1
, Бурков М.В.

1,2
, Любутин П.С.

1
, Бяков А.В.

1
,  

Почивалов Ю.И.
1
 (

1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

On the Fatigue Behavior of SLM Ti6Al4V Specimens: DIC and Fractographic Study 

15:55-16:10 Перерыв на кофе 

16:10-16:30 Федоров В.В., Клименов В.А., Батранин А.В., Pardeep Ranga (НИ ТПУ, Томск) 

Development of Electron-Beam Equipment and Technology of Layer Welding of the 

Wire in the Conditions of Additive Technologies (приглашенный доклад) 

16:30-16:50 Пушилина Н.С., Степанова Е.Н., Кудияров В.Н., Лаптев Р.С., Сыртанов М.С., 

Кашкаров Е.Б. (НИ ТПУ, Томск) 

Heat Treatment of Ti-6Al-4V Alloy, Manufactured by Electron-Beam Melting  

(приглашенный доклад) 

16:50-17:05 Буйлук А.О.
1,2

, Панин А.В.
1,2

, Казаченок М.С.
1
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Электронно-лучевая аддитивная технология получения композита TiC/ Ti-6Al-4V 

17:05-17:20 Утяганова В.Р., Чумаевский А.В., Калашников К.Н. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Структура и свойства полиметаллов системы Ti- Al осажденных путем 

электронно-лучевой проволочной аддитивной технологии 

  

  



Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической 

структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации 

(Конгресс-центр «РУБИН», Каминный зал) 

Председатели: Власов И.В., Решетняк A.A. 

15:00-15:15 Семин В.О.
1
, Мухамедова Р.Р.

1,2
, Мейснер Л.Л.

1,2
, Ротштейн В.П.

3
 

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, 

3
ТГПУ, Томск) 

Структура ближнего и среднего порядка в аморфном Ti-Ni-Ta поверхностном 

сплаве после низкотемпературного отжига, исследованная методами 

просвечивающей электронной микроскопии 

15:15-15:30 Власов И.В.
1
, Сурикова Н.С.

2
, Мишин И.П.

2
, Панин С.В.

1,2
, Смирнова А.С.

1
, 

Яковлев А.В.
2
, Станкевич Р.В.

2
  (

1
НИ ТПУ, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Исследование влияния поперечно-винтовой прокатки на структуру и 

механические свойства трубной стали 09Г2С 

15:30-15:45 Мищук Б.Р.
1
, Решетняк A.A.

2
 (

1
ТГПУ, 

2
ИФПМ СО РАН) 

Транспортные свойства двухслойных графенов во внешних полях с нарушенной 

симметрией основного состояния 

15:45-16:00 Решетняк A.A.
1
, Шаркеев Ю.П.

1
, Чевизович Д.

2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
Институт ядерных исследований "Vinča", Белград, Сербия)  

К теории напряжения течения в мультимодальных поликристаллических 

агрегатах. эффект дисперсионного упрочнения 

16:00-16:15 Майрамбекова А.М.
1
, Шаркеев Ю.П.

3,4
, Наймарк О.Б.

2
, Банников М.В.

2
,  

Ерошенко А.Ю.
3
, Оборин В.А.

2
  

(
1
НИ ТГУ, Томск, 

2
ИМСС УрО РАН, Пермь, 

3
ИФПМ СО РАН, 

4
НИ ТПУ, Томск) 

Разрушение сплавов ВТ1-0 и Zr-1 мас. %Nb в различных структурных состояниях 

при нагружении в режиме гигацикловой усталости 

16:15-16:30 Панин С.В.
1,2

, Хуан Цитао
2
, Корниенко Л.А.

1
, Буслович Д.Г.

1,2
,  

Алексенко В.О.
1,2

 (
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Влияние размера исходного порошка СВМПЭ на механические и 

триботехнические характеристики композитов, армированных 

функционализированным стекловолокном 

16:30-16:45 Перерыв на кофе 

16:45-17:00 Мировой Ю.А.
1,2

, Бурлаченко А.Г.
1
, Буякова С.П.

1,2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Obtaining of Heteromodulus ZrC-Based Composite Materials, Their Structure and 

Properties  

17:00-17:15 Болат-оол А.А.
1,2

, Просолов К.А.
1,2

, Химич М.А.
1,3

, Чебодаева В.В.
1,2

,  

Уваркин П.В.
1
, Толмачев А.И.

1
, Белявская О.А.

1
, Шаркеев Ю.П.

1,2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, 

3
НИ ТГУ, Томск) 

Кальцийфосфатные мишени для ВЧ магнетронного распыления биопокрытий 

17:15-17:30 Бурлаченко А.Г.
1
, Мировой Ю.А.

1,2
, Дедова Е.С.

1,2
, Буякова С.П.

1,2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Самозалечивание в высокотемпературных керамиках ZrB2-SiC 

17:30-17:45 Ерошенко А.Ю.
1
, Шаркеев Ю.П.

1,2
, Химич М.А.

1,3
, Глухов И.А.

1
,  

Уваркин П.В.
1
, Майрамбекова А.М.

1,3
, Толмачев А.И.

1
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, 

3
НИ ТГУ, Томск) 

Микроструктура, механические свойства и термостабильность биоинертных 

сплавов Ti-45 мас. % Nb и Zr-1 мас. % Nb в ультрамелкозернистом состоянии 

17:45-18:00 Чебодаева В.В.
1
, Седельникова М.Б.

1
, Бажанова В.С.

2
, Шаркеев Ю.П.

1,3
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, 

3
НИ ТГУ, Томск) 

Формирование кальцийфосфатных микродуговых покрытий с 

импрегнированными цинксодержащими наночастицами 



Секция 9. Иерархическая организация объектов в геодинамике 
(Конгресс-центр «РУБИН», Академический зал) 

Председатели: Чанышев А.И., Остапчук А.А. 

15:00-15:20 Чанышев А.И.
1,2

, Абдулин И.М.
1
, Белоусова О.Е.

1
  

(
1
ИГД СО РАН, 

2
НГУЭУ, Новосибирск) 

Влияние структурной иерархии и первоначальной анизотропии на напряженно-

деформированное состояние геоконструкций (приглашенный доклад) 

15:20-15:40 Остапчук А.А. (ИДГ РАН, Москва) 

Закономерности излучения акустической эмиссии при внешнем инициировании 

динамического срыва (приглашенный доклад) 

15:40-15:55 Макаров П.В.
1,2

, Перышкин А.Ю.
2
 (

1
НИ ТГУ, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Автосолитоны в геосредах 

15:55-16:10 Лычагин Д.В., Зырянова Л.А., Бибко А.А. (НИ ТГУ, Томск) 

Деформационные процессы полиминеральных участков кварц-пиритового состава 

(Габриэлевское рудопроявления) 

16:10-16:25 Татаурова А.А.
1
, Стефанов Ю.П.

1,2
  

(
1
ИНГГ СО РАН, Новосибирск, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Особенности развития рельефа складчато-надвиговых поясов 

16:25-16:40 Перерыв на кофе 

16:40-16:55 Ахметов А.Ж.
1,2

, Смолин И.Ю.
1,2

, Макаров П.В.
1,2

, Перышкин А.Ю.
2
  

(
1
НИ ТГУ, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Компьютерное моделирование геотектонических процессов на территории 

сибирской платформы и еѐ обрамления 

Секция 10. Иерархически организованные структуры в молекулярной биологии 
(Конгресс-центр «РУБИН», Академический зал) 

Председатели: Сваровская Л.И., Никитюк А.С. 

16:55-17:10 Сваровская Л.И., Алтунина Л.К. (ИХН СО РАН, Томск) 

Изменения иерархически организованных структур нефти в процессе 

ферментативной биодеструкции 

17:10-17:25 Никитюк А.С.
1
, Воронина А.О.

2
, Белоглазова Ю.А.

2
, Хмурчик М.В.

2
, 

Гришко В.В.
2
, Наймарк О.Б.

1
 (

1
ИМСС УрО РАН, 

2
ИТХ УрО РАН, Пермь) 

Differentiation of Breast Normal and Cancer Cells by Laser Interference Microscopy 

Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической 

структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации 
(Конгресс-центр «РУБИН», Большой Конференц зал) 

Председатели: Литовченко И.Ю., Найденкин Е.В. 

15:00-15:20 Литовченко И.Ю.
1,2

, Алмаева К.В.
1,2

, Полехина Н.А.
1,2

, Пинжин Ю.П.
1,2

, 

Тюменцев А.Н.
1,2

, Чернов В.М.
3
, Леонтьева-Смирнова М.В.

3
  

(1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТГУ, Томск, 
3
АО «ВНИИНМ им. академика А.А. 

Бочвара», Москва) 

Особенности микроструктуры объема и элементного состава поверхности 

ферритно-мартенситной стали ЭК-181 после длительной выдержки в 

теплоносителе 

(приглашенный доклад) 



15:20-15:40 Полетика Т.М.
1
, Гирсова С.Л.

1
, Гирсова Н.В.

1
, Биттер С.М.

2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск) 

Неоднородность деформации нанокристаллического сплава Ti-50,9 ат. % Ni при 

механическом циклировании 

(приглашенный доклад) 

15:40-15:55 Салова Ю.С.
1
, Литовченко И.Ю.

1,2
, Аккузин С.А.

1,2
, Тюменцев А.Н.

1,2
,  

Наркевич Н.А.
2
 (

1
НИ ТГУ, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Влияние высокотемпературной термомеханической обработки на особенности 

микроструктуры и механические свойства высокоазотистой аустенитной стали 

15:55-16:10 Полетика Т.М., Гирсова Н.В., Гирсова С.Л., Гришков В.Н., Лотков А.И. 
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Влияние термообработок на структуру, фазовые превращения и неупругость 

нанокристаллического сплава Ti-50,9 ат. % Ni 

16:10-16:25 Аккузин С.А.
1,2

, Литовченко И.Ю.
1,2

, Тюменцев А.Н.
1,2

  
(
1
НИ ТГУ, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Особенности микроструктуры и механические свойства аустенитной стали ЭК-164 

в условиях термомеханических обработок  

16:25-16:40 Перерыв на кофе 

16:40-17:00 Найденкин Е.В.
1,2

, Раточка И.В.
1
, Мишин И.П.

1
,
 
Лыкова О.Н.

1
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск) 

Влияние химического и фазового состава на механические свойства и 

термическую стабильность ультрамелкозернистых титановых сплавов 

(приглашенный доклад) 

17:00-17:20 Дедова Е.С.
1,2

, Бурлаченко А.Г.
1
, Мировой Ю.А.

1,2
, Буяков А.С.

1,2,3
, 

Буякова С.П.
1,2,3

 (
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, 

3
НИ ТГУ, Томск) 

Самозалечивание в керамиках ZrB2-ZrC-SiC-ZrO2  

(приглашенный доклад)  

17:20-17:35 Гудимова Е.Ю.
1,2

, Шабалина О.И.
1
, Мейснер Л.Л.

1,2
, Иванова Н.М.

3
  

(
1
ИФПМ СО РАН,

 2
НИ ТГУ, 

3
НИ ТПУ, Томск) 

Свободная энергия поверхности TiNi сплава после ионно-пучковой обработки и еѐ 

влияние на пролиферативную активность стволовых клеток 

17:35-17:50 Соболева Н.Н.
1
, Макаров А.В.

1,2
, Скорынина П.А.

1
, Николаева Е.П.

2
, 

Малыгина И.Ю.
1
 (

1
ИМАШ УрО РАН, 

2
ИФМ УрО РАН, Екатеринбург) 

Влияние нагрузки при фрикционной обработке на качество поверхности NiCrBSi–

Cr3C2 покрытия, сформированного лазерной наплавкой  

17:50-18:05 Дьяченко Ф.А.
1
, Яковлев Е.В.

2
, Мейснер Л.Л.

1,3
, Шулепов И.А.

1
, 

Атовуллаева А.А.
3
 (

1
ИФПМ СО РАН, 

2
ИСЭ СО РАН, 

3
НИ ТГУ, Томск) 

Изменение механических и физико-химических свойств поверхностного слоя 

сплава TiNi в зависимости от числа импульсов воздействия электронным пучком 

18:05-18:20 Севостьянова И.Н.
1
, Саблина Т.Ю.

1
, Молчунова Л.М.

1
, Рыжова Л.Н.

1
, 

Буякова С.П.
1,2

, Кульков С.Н.
1,2

 (
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск)  

Влияние низкоэнергетической механической обработки на структуру порошка 

Al2O3–ZrO2–Y2O3 и свойства спечѐнной керамики 



Стендовые доклады 

1. Cevizovic D.
1
, Ivic Z.

1
, Galovic S.

1
, Чижов А.В.

2
, Решетняк А.А.

3  

(
1
«Vinca» Institute of Nuclear sciences, Belgrade, Serbia, 

2
ЛТФ им. Н. Н. Боголюбова, Дубна, 

3
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Vibron dressing in the three paralell macromolecular chain structure 

2. Lasko G.
1
, Дерюгин Е.

2
, Даниленко И.

3
, Лакуста M.

3
,
 
Schmauder S.

1
  

(
1
Institute for Materials Testing, Materials Science and Strength of Materials, University of 

Stuttgart, Stuttgart, Germany, 
2
ИФПМ СО РАН, Томск, 

3
ДонФТИ НАН Украины)  

3D-Finite Element Simulations of Wedge Splitting Test of ZrO2-Y2O3 Ceramic Double Cantilever 

Beam with Chevron Notch 

3. Zapolsky H.
1
, Бобенко Н.Г.

2
, Пономарев А.Н.

2
, Хон Ю.А.

2
  

(
1
Rouen university, Rouen, France, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Modeling of the dynamic of self-assembly borophene by PFC 

4. Zhu Qifang
1
, Шаркеев Ю.П.

2,3
, Ерошенко А.Ю.

2
, 

 
Sun Zeming

1
, 

 
Zhang Hongju

1
, Han 

Xiaole
1
, Глухов И.А.

2
,
 
Майрамбекова А.М.

2,4
  

(
1
General Research Institute for Non-ferrous Metals, Beijing, China, 

2
ИФПМ СО РАН, 

3
НИ ТПУ, 

4
НИ ТГУ, Томск) 

Grain characteristics and mechanical properties of bioinert Ti-40 wt. %Nb alloy 

5. Абашкин Е.Е., Жилин С.Г., Комаров О.Н.  
(ИМИМ ДВО РАН, Комсомольск-на-Амуре)  

Формирование структур зоны термического влияния неразъѐмного соединения, полученного 

автоматической сваркой под слоем флюса порошковой проволокой с термитным 

наполнителем 

6. Абдульменова Е.В.
1,2

, Кульков С.Н.
1,2

 (
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Электрохимическое гидрирование механически активированного порошкового никелида 

титана 

7. Абдульменова Е.В.
1,2

, Кульков С.Н.
1,2

 (
1
НИ ТПУ, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Структура железоникелевых инваров, полученных спеканием порошков 

8. Автократова E.В., Латыпова O.Э., Ситдиков O.Ш., Маркушев M.В. (ИПСМ РАН, Уфа) 

влияние бимодальной структуры полученной равноканальным угловым прессованием и 

последующей прокаткой на сверхпластическое поведение Al-Mg-Sc-Zr сплава 

9. Алмаева К.В.
1,2

, Линник В.В.
2
, Литовченко И.Ю.

1,2
, Полехина Н.А.

1,2
, 

Тюменцев А.Н.
1,2

, Чернов В.М.
3
, Леонтьева-Смирнова М.В.

3
  

(1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТГУ, Томск, 
3
АО «ВНИИНМ им. академика А.А. Бочвара», Москва) 

Особенности микроструктуры и механических свойств ферритно-мартенситной стали ЭП-

823 после высокотемпературной термомеханической обработки 

10. Анашкина Н.Е., Бунин И.Ж. (ИПКОН РАН, Москва) 

Transformations of Kimberlite Minerals and Natural Diamonds Structure as the Result of Pulsed 

Electromagnetic Irradiation 

11. Анисимова М.А., Князева А.Г. (ИФПМ СО РАН, Томск)  

Оценка эффективных свойств композита с неоднородной матрицей 

12. Анисимова М.А., Князева А.Г. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Оценка напряжений и деформаций при росте новой фазы между частицей и матрицей в 

процессе синтеза композита 

13. Аношкин А.Н., Головин Д.В., Пеленев К.А., Осокин В.М. (ПНИПУ, Пермь) 

Численное моделирование процесса теплового контроля в конструкции с сотовым 

заполнителем 



14. Аношкин А.Н., Шипунов Г.С., Баранов М.А., Головин Д.В. (ПНИПУ, Пермь) 

Особенности технологического процесса термоштамповки изделий из термопластичных 

композиционных материалов 

15. Аношкин А.Н., Шипунов Г.С., Воронков А.А., Никифоров А.С. (ПНИПУ, Пермь) 

Исследование возможности регистрации динамических нагрузок с помощью волоконно-

оптических датчиков 

16. Артюхова Н.В., Кафтаранова М.И., Аникеев С.Г. (НИ ТГУ, Томск) 

Исследование структурных особенностей монолитных пластин на основе никелида титана с 

целью создания пористо-монолитных конструкций 

17. Астафуров С.В., Майер Г.Г., Мельников Е.В., Москвина В.А., Панченко М.Ю., 

Астафурова Е.Г. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Исследование влияния энергии дефекта упаковки на параметры соотношения холла-петча 

для аустенитных нержавеющих сталей 

18. Ахметшин Л.Р., Москвичев Е.Н. (ИФПМ СО РАН, Томск, НИ ТГУ, Томск) 

Численное моделирование интенсивной пластической деформации при динамическом 

рифлении прессованием 

19. Бакеев Р.А.
 1,2

,
 
Стефанов Ю.П.

 2,1
, Кочарян Г.Г

3
 (ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
ИНГГ СО РАН, 

Новосибирск, 
3
ИДГ РАН, Москва) 

Этапы формирования разломной зоны при сдвиге по простиранию. Кинематика блочной 

структуры 

20. Бакеев Р.А.,
 
Стефанов Ю.П. (ИФПМ СО РАН, Томск, ИНГГ СО РАН, Новосибирск) 

Расчет гравитационных напряжений в слое геосреды 

21. Бакина О.В., Казанцев С.О., Кондранова А. М., Рубцов К.В.  
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Микроволокна ацетат целлюлозы, модифицированные наноструктурами AlOOH/Fe2O3: 

синтез, свойства и антимикробная активность 

22. Бакулин А.В., Кулькова С.Е. (ИФПМ СО РАН, Томск, НИ ТГУ, Томск) 

Взаимосвязь зернограничной энергии и плотности упаковки в α-Fe  

23. Бакулин А.В.,
 
Фукс А.А., Кулькова С.Е. (ИФПМ СО РАН, Томск, НИ ТГУ, Томск) 

Влияние легирования на адгезионные свойства границы раздела Ti3Al/Al2O3  

24. Банников М.В., Билалов Д.А., Оборин В.А., Наймарк О.Б. (ИМСС УрО РАН, Пермь) 

Экспериментальное и теоретическое исследование накопления необратимых повреждений в 

АМГ-6 в процессе гигацикловой усталости 

25. Барановский А.В.
 1,2

, Прибытков Г.А.
 2

, Криницын М.Г.
1,2

,
 
Хомяков В.В.

 2
,  

Данковцев Г.О.
 2

 (
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Mechanical activation of self-propagating high temperature synthesis in titanium, carbon black and 

iron-based alloy powder mixtures 

26. Баяндин С.Р. (ПНИПУ, Пермь, ИМСС УрО РАН, Пермь) 

Проверка справедливости закона пэриса для предсказания роста трещины при гигацикловой 

усталости 

27. Белослудцева А.А.
 1,2

, Бобенко Н.Г.
 1

,Баркалов Л.Д.
 3
, Пономарев А.Н.

 1 

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
ТУСУР, Томск, 

3
 Университет ИТМО, Санкт-Петербург) 

Computer modeling of structure and calculation of the short-range order parameters disordered two-

layers AB grapheme 

28. Беседина А.Н. (ИДГ РАН, Москва) 

Параметризация слабых сейсмичеких событий на коробковском месторождении курской 

магнитной аномалии 



29. Беседина А.Н., Ряховский И.А., Павлов Д.В. (ИДГ РАН, Москва) 

Исследование процесса подготовки сейсмических событий с помощью анализа 

низкочастотного сейсмического шума 

30. Бледнова Ж.М., Русинов П.О. (КубГТУ, Краснодар) 

Формирования многофункциональных поверхностных композиций с иерархической 

структурой из высокоэнтропийных материалов с эффектом памяти формы 

31. Борисова Ю.И., Юзбекова Д.Ю., Могучева А.А. (НИУ «БелГУ», Белгород) 

Влияние ИПД на проявление эффекта ПЛШ в ALMGMNZR сплаве 

32. Букрина Н.В.
1
, Князева А.Г.

1,2
 (

1
ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
НИ ТПУ, Томск) Двумерная 

модель синтеза интерметаллидного композита с учетом «плавления» 

33. Бушуева Е.Г., Рябинкина П.А., Батаев В.А. (НГТУ, Новосибирск) 

Структуру и свойства поверхностных слоев стали 12Х18Н9Т после легирования бором и 

me(Cr,Ni,Fe) при электронно-лучевой обработке 

34. Буяков А.С.
1,2,3

, Зенкина Ю.А.
3
, Буякова С.П.

1,2,3
, Кульков С.Н.

1,2,3
 (

1
ИФПМ СО РАН, 

Томск, 
2
НИ ТГУ, Томск, 

3
НИ ТПУ, Томск) 

Фрактальная размерность поверхности разрушения пористого ZrO2 – MgO 

35. Ван Дакунь
3
, Бурлаченко А.Г.

1
, Мировой Ю.А.

1,3
, Буяков А.С.

1,2,3
, Дудина Д.В.

4
 Есиков 

М.А.
4
, Кульков С.Н.

1,2,3
, Буякова С.П.

 1,2,3
 (

1
ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
НИ ТГУ, Томск, 

3
НИ 

ТПУ, Томск, 
4
ИГиЛ СО РАН, Новосибирск) 

Высокоэнтропийная трехкомпонентная керамика (Zr, Hf, Nb)C 

36. Великанова Е.А., Матвеева В.Г., Кривкина Е.О., Севостьянова В.В., Ханова М.Ю., 

Кудрявцева Ю.А., Антонова Л.В. (НИИ КПССЗ, Кемерово) 

Разработка полимерного каркаса как основы для создания тканеинженерного сосудистого 

протеза 

37. Верещагин А. Л., Бычин Н.В., Кудряшова О.Б., Петров Е.А. (БТИ АЛГТУ, Бийск)  

Коалесценция детонационного углерода при ультразвуковом облучении в кавитационном 

режиме 

38. Воронцов А.В., Калашникова Т.А., Дмитриев А.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Гибридная лазерно-дуговая сварка стали 12Х18Н10Т: структура и микротвердость металла 

шва 

39. Воронцов А.В., Калашникова Т.А., Дмитриев А.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Структура и механические свойства металла шва стали 12Х18Н10Т, полученного методом 

гибридной лазерно-дуговой сварки 

40. Воронцов А.В., Утяганова В.Р., Шамарин Н.Н., Дмитриев А.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Свойства электронно-лучевой аддитивной технологии алюминиево-магниевого 

41. Воронцов А.В., Утяганова В.Р., Шамарин Н.Н., Жуков Л.Л. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Электронно-лучевая аддитивная технология AL-MG сплава: макроструктура и 

рентгеноструктурный анализ 

42. Воронцов Н.В.
1,2

, Марголин А.Л.
2
, Попов А.А.

1,2
 (

1
ИБХФ РАН, Москва, 

2
РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Москва) 

Влияние термоокисления на биодеградацию изотактического полипропилена, полиамида 

6/66-4 и смесей на их основе 

43. Высоцкий И.В., Малофеев С.С., Миронов С.Ю., Кайбышев Р.О. 
(НИУ «БелГУ», Белгород) 

Effect of Pre-Strain Rolling Path on Abnormal Grain Growth in Friction-Stir Welded Al-Mg-Si 

Alloy 

44. Высоцкий И.В., Малофеев С.С., Миронов С.Ю., Кайбышев Р.О. 
(НИУ «БелГУ», Белгород) 



Formation of Ultrafine-Grained Structure in Al-Mg-Mn-Zr Sheets by Severe Plastic Deformation 

and Subsequent Rolling 

45. Высоцкий И.В., Малофеев С.С., Миронов С.Ю., Кайбышев Р.О. 
(НИУ «БелГУ», Белгород) 

Tensile Behavior of Friction-Stir Welded Al-Mg-Si Alloy 

46. Гальченко Н.К.
1
, Колесникова К.А.

1,2
, Раскошный С.Ю.

1
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Влияние технологических факторов на химический состав и структуру кобальтовых 

покрытий, полученных с использованием вакуумной электронно-лучевой технологии 

47. Глухов И.А.
1
, Голковский М.Г.

2
, Майрамбекова А.М.

1,3
, Шаркеев Ю.П.

1,4
 (

1
ИФПМ СО 

РАН, Томск, 
2
ИЯФ СО РАН, Томск, 

3
НИ ТГУ, Томск, 

4
НИ ТПУ, Томск) 

Получение биосовместимых сплавов системы Ti-Nb методом порошковой металлургии с 

применением релятивистского электронного пучка вне вакуума 

48. Горкунов Э.С.
1
, Задворкин С.М.

1
, Горулева Л.С.

1
, Путилова Е.А.

1
, Мальцева А.Н.

2
 

(
1
ИМАШ УрО РАН, Екатеринбург, 

2
ОАО «РОСНИТИ», Челябинск) 

Применение EBSD-анализа для исследования структуры и распределения остаточных 

напряжений в сварных трубах из стали 13ХФА 

49. Григорьев М.В., Утяганова В.Р. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

In-situ изучение эволюции механических повреждений сегментированной керамики, методом 

КЦИ 

50. Григорьев М.В.
1
, Кульков С.Н.

1,2,3
 (

1
ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
НИ ТПУ, Томск, 

3
НИ ТГУ, 

Томск) 

Циклическое сжатие с возрастающей нагрузкой корундовой керамики с пространственной 

блочной структурой 

51. Гриняев К.В.
1,2

, Смирнов И.В.
1,2

, Корчагин А.Н.
3
, Дитенберг И.А.

1,2 
(
1
ИФПМ СО РАН, 

Томск, 
2
НИ ТГУ, Томск,

3
ИХТТМ СО РАН, Новосибирск) 

Наноламинат системы Cu-Al, полученный путем механической активации с последующим 

кручением под давлением 

52. Гудимова Е.Ю.
1,2

, Нейман А.А.
1
, Шабалина О.И.

1
, Мейснер Л.Л.

1,2
 (

1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ 

ТГУ, Томск) Топографические и физико-химические характеристики сплава Ti-Ni-Nb, 

сформированного на TiNi подложке аддитивным методом с использованием электронного 

пучка 

53. Гурьянов Д.А., Воронцов А.В., Чумаевский А.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Закономерности деформации и разрушения неразъемных соединений стали 09Г2С, 

полученных методом гибридной лазерной сварки 

54. Гурьянов Д.А., Гусарова А.В., Хорошко Е.С., Чумаевский А.В.  
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Трибологические свойства полиметаллов системы "медь-титан", полученных аддитивным 

методом 

55. Гурьянов Д.А., Гусарова А.В., Чумаевский А.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Закономерности структурно-фазовых изменений при изготовлении полиметаллических 
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Биодеградируемые сосудистые заплаты из поликапролактона, содержащие сосудистый 

эндотелиальный фактор роста, для проведения ангиопластики 

177. Сергеев М.В.
1,2

, Балохонов Р.Р.
1
, Романова В.А.

1
, Емельянова Е.С.

1,2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТГУ, Томск) 

Numerical simulation of deformation and fracture in polycrystalline aluminum at different strain 

sates 

178. Синякова Е.А., Панин А.В., Панин С.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Влияние импульсной электронно-пучковой обработки на микроструктуру композита TiC/Ti-

6Al-4V, полученного методом прямого лазерного осаждения 

179. Синякова Е.А.
1
, Панин С.В.

1,2
, Тересов А.Д.

3
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, 

3
ИСЭ СО РАН, Томск) 

Surface Modification of Selective Laser Melted Ti-6Al-4V Parts by Ultrasonic Impact Treatment 

and Electron Beam Irradiation 

180. Ситдиков О.Ш., Автократова Е.В., Ильясов Р.Р., Латыпова О.Э., Маркушев М.В. 
(ИПСМ РАН, Уфа) 

Микроструктура, статическая прочность и сверхпластичность алюминиевого сплава 1570С, 

подвергнутого всесторонней ковке с понижением температуры 

181. Смирнов А.Н.
1,2

, Попова Н.А.
3
, Никоненко Е.Л.

3,4
, Абабков Н.В.

1
, Князьков К.В.

1
, 

Конева Н.А.
3
  

(
1
КузГТУ, 

2
ООО «Кузбасский центр сварки и контроля», Кемерово, 

3
ТГАСУ,  

4
НИ ТПУ, Томск)  

Влияние сварки модулированным током на структурно-фазовое состояние стали 

аустенитного класса 12Х18Н10Т 

182. Смирнов И.В.
1,2

, Гриняев К.В.
 1,2

, Тюменцев А.Н.
 1,2

, Чернов В.М.
 3
,
 
Дитенберг

 
И.А.

 1,2
 

(
1
ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
НИ ТГУ, Томск, 

3
АО «ВНИИНМ им. академика А.А. Бочвара», 

Москва)  

Эволюция микроструктуры дисперсно-упрочненного сплава V–Cr–W–ZrO2 при деформации 

кручением под давлением 

183. Смирнов И.В.
1,2

, Цверова А.С.
2
, Гриняев К.В.

1,2
, Тюменцев А.Н.

1,2
, Чернов В.М.

3
, 

Дитенберг И.А.
1,2

 (
1
ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
НИ ТГУ, Томск, 

3
АО Высокотехнологический 

научно-исследовательский институт неорганических материалов им. академика А.А. Бочвара 

(АО «ВНИИНМ»), Москва)  



Кинетика роста поверхностной окалины в процессе химико-термической обработки сплава 

V–Cr–Ta–Zr 

184. Смирнова А.С.
1
, Власов И.В.

1
, Сурикова Н.С.

2
, Яковлев А.В.

2
, Мишин И.П.

2
, 

Панин С.В.
1,2

 (
1
НИ ТПУ, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Влияние деформационного упрочнения, вызванного поперечно винтовой прокаткой, на 

ударную вязкость стали 09Г2С 

185. Стефанов Ю.П.
1,2

, Бакеев Р.А.
2,1

, Суворов В.Д.
1
, Мельник Е.А.

1
 (

1
ИНГГ СО РАН, 

Новосибирск, 
2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

186. Торопков Н.Е.
1
, Глазкова Е.А.

1
, Родкевич Н.Г.

1
, Первиков А.В.

1
, Лернер М.И.

1
, 

Мужецкая С.Ю.
2
 (

1
ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
ООО «Передовые порошковые технологии», 

Томск) 

Металлопорошковая композиция на основе бимодального порошка коррозионностойкого 

сплава 316L  

187. Тримонова М.А., Фасхеев И.О. (ИДГ РАН, Москва) 

Исследование неупругих свойств пород при гидроразрыве 

188. Тумбусова И.А., Майер Г.Г., Панченко М.Ю., Москвина В.А., Мельников Е.В., 

Астафуров С.В., Михно А.С., Гальченко Н.К., Астафурова Е.Г. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Влияние продолжительности старения на микроструктуру, фазовый состав и микротвердость 

высокоазотистой аустенитной стали 

189. Туч Е.В., Майер Я.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Моделирование процессов деформации преград из монокристаллического сплава ВЖМ8 при 

ударных нагрузках 

190. Угодчикова А.В.
1,2

, Седельникова М.Б.
1
, Шаркеев Ю.П.

1,2
, Толкачева Т.В.

1
, 

Комарова Е.Г.
1
, Толмачев А.И.

1
, Шмидт Д.

3
 (

1
ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
НИ ТПУ, Томск, 

3
Innovent Technology Development, Jena, Germany) 

Структура и свойства силикатных покрытий на биорезорбируемом сплаве Mg-0.8Ca 

191. Усольцева О.М., Цой П.А., Семенов В.Н. (ИГД СО РАН, Новосибирск) 

Деформирование образцов алевролита  с нарушениями сплошности при трехстадийном 

прямом сдвиге 

192. Утяганова В.Р., Филиппов А.В., Калашников К.Н., Шамарин Н.Н., Рубцов В.Е., 

Колубаев Е.А. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Коррозионные свойства стали Fe-Cr-Ni-Mn-Mo-Ti, полученной электронно-лучевой 

аддитивной технологией из порошковой проволоки на основе ферритной стали 

193. Фадин В.В.,
 
Алеутдинова М.И. (ИФПМ СО РАН, Томск)  

Влияние твѐрдых растворов в первичной структуре композитов на устойчивость при сдвиге 

их поверхностных слоѐв в сухом скользящем контакте с высокой плотностью тока 

194. Фадин В.В., Алеутдинова М.И. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Роль оксида FеO при создании многоуровневой структуры поверхностного слоя 

металлических материалов в зоне сухого скольжения под воздействием электрического тока 

195. Федорищева М.В., Калашников М.П., Божко И.А., Сергеев В.П. (ИФПМ СО РАН, Томск, 

НИ ТПУ, Томск) 

Структурно-фазовое состояние медной подложки при обработке ионным пучком циркония 

196. Федосеева А.Е., Никитин И.С., Федосеев А.Е., Дудова Н.Р., Кайбышев Р.О.  

(НИУ «БелГУ», Белгород) 

Effect of tantalum on the tensile properties of 12%Cr martensitic steels for steam blades 

197. Филиппов А.В., Тарасов С.Ю. (
1
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Деформация УМЗ меди М1 при наноиндентировании 



198. Филиппов А.В., Тарасов С.Ю. (
1
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Исследование температурного поля при интенсивном трении УМЗ материалов методом ИК 

термографии 

199. Филиппов А.В.,
 
Шамарин Н.Н., Утяганова В.Р. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Исследование коррозионной стойкости напечатанного электронно-лучевым методом сплава 

АМг5 

200. Филиппов А.В.,
 
Шамарин Н.Н., Утяганова В.Р., Рубцов В.Е.  

(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Исследование прочности тонкостенных алюминиевых конструкций, полученных методом 

аддитивно-субтрактивного производства 

201. Филиппов А.В.
1
,
 
Шамарин Н.Н.

1
, Тарасов С.Ю.

1,2
, Подгорных О.А.

2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Качество обработки резанием меди М1 в крупнокристаллическом и ультрамелкозернистом 

состоянии 

202. Филиппов А.В.
1
,
 
Шамарин Н.Н.

1
, Тарасов С.Ю.

1,2
, Подгорных О.А.

2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Влияние структурного состояния меди М1 на микрогеометрию поверхности при 

фрезеровании 

203. Филиппов А.В.
1
,
 
Шамарин Н.Н.

1
, Тарасов С.Ю.

1,2
, Подгорных О.А.

2
  

(
1
ИФПМ СО РАН, 

2
НИ ТПУ, Томск) 

Повышение качества точения латуни Л63 путем формирования объемной 

ультрамелкозернистой структуры 

204. Филиппова Е.О.
1,2

, Иванова Н.М.
1
, Горбунова Е.А.

2
 (

1
ТПУ, Томск, 

2
СибГМУ, Томск)  

Исследование применения мембран в хирургическом лечении буллезной кератопатии 

205. Фоменко А.Н., Кондранова А.М., Казанцев С.О., Ложкомоев А.С., Первиков А.В. 

(ИФПМ СО РАН, Томск)  

Антимикробная активность наночастиц CuFe2O4, полученных совместым электрическим 

взрывом Fe и Cu проволочек в кислородсодержащей атмосфере 

206. Хорошко Е.С., Гусарова А.В., Чумаевский А.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Механические свойства и структура титановых образцов, полученных при различных 

параметрах режимов электронно-лучевой аддитивной технологии 

207. Хорошко Е.С., Гусарова А.В., Чумаевский А.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Влияние структуры образцов сплава ВТ6, полученных методом электронно-лучевого 

производства на механические свойства 

208. Хорошко Е.С., Гусарова А.В., Чумаевский А.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Формирование дефектов при аддитивном изготовлении полиметаллических образцов 

системы медь-алюминий 

209. Хорошко Е.С., Гусарова А.В., Чумаевский А.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Образование дефектов при изготовлении полиметаллов медь-титан электронно-лучевым 

методом 

210. Хорошко Е.С., Гусарова А.В., Чумаевский А.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Закономерности формирования дефектов при аддитивном электронно-лучевом производстве 

полиметаллических образцов 

211. Цой П.А.
1,2

, Усольцева О.М.
1
 (

1
ИГД СО РАН, Новосибирск, 

2
НГТУ, Новосибирск)  

Оценка модуля упругости горных пород при одноосном растяжении по данным бразильского 

теста 

212. Цуканов А.А.
1
, Мамонова Е.В.

2
, Гаврилова Л.О.

2
, Садовой М.А.

3
 (

1
ИФПМ СО РАН, 

Томск, 
2
ИМТЦ, Новосибирск, 

3
НГМУ, Новосибирск) 



Адсорбция гемостатического средства нанолистами AlOOH И Fe(OH)2: молекулярная 

динамика 

213. Чайковская Т.В.
1,2

, Кульков С.Н.
1,2

 (
1
НИ ТГУ, 

2
ИФПМ СО РАН, Томск) 

Напряженно-деформированное состояние кости средней фаланги пальца руки 

214. Чертова Н.В. (ИФПМ СО РАН, Томск)  

Упругие деформации на границе раздела при учете механических свойств и размеров 

215. Чудинов В.С.
1
, Шардаков И.Н.

1
, Маслова В.В.

2
, Солодников С.Ю.

2
, 

Фефилова И.В.
2
, Литвинов В.В.

3
, Фрейнд Г.Г., Кондюрин А.В.

4
  

(
1
ИМСС УрО РАН, 

2
ПГМУ, Пермь, 

4
Школа физики, Университет Сиднея, Сидней, 

Авcтpалия) 

Медицинский полиуретан с улучшенной биосовместимостью после обработки методом 

ионной имплантации 

216. Чумаевский А.В., Гусарова А.В., Жуков Л.Л., Белобородов В.А., Иванов А.Н. 
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Структурно-фазовое состояние покрытий из медно-цинкового сплава, сформированных на 

поверхности алюминиевого сплава методом фрикционной перемешивающей обработки 

217. Чумаевский А.В., Гусарова А.В., Жуков Л.Л., Белобородов В.А., Иванов А.Н. 
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Закономерности трибологического поведения алюминиевых сплавов при адгезионном 

трении в условиях высоких нагрузок и сложной конфигурации контртела 

218. Чумаевский А.В., Гусарова А.В., Жуков Л.Л., Белобородов В.А., Иванов А.Н. 
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Закономерности трибологического поведения алюминиевых сплавов при адгезионном 

трении с внедрением ультразвука в зону трения 

219. Чумаевский А.В., Гусарова А.В., Жуков Л.Л., Белобородов В.А., Иванов А.Н. 
(ИФПМ СО РАН, Томск) 

Механические свойства и адгезия медно-цинковых покрытий, сформированных на 

поверхности алюминиевого сплава методом фрикционной перемешивающей обработки 

220. Чумаевский А.В., Калашников К.Н., Калашникова Т.А., Гусарова А.В. (ИФПМ СО РАН, 

Томск) 

Формирование металлических композиционных материалов гибридным аддитивно-

термомеханическим методом 

221. Чумаков Ю.А., Князева А.Г. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Связанная модель синтеза композита в режиме горения 

222. Шайсултанов Д.Г., Степанов Н.Д.,
 
Высоцкий И.В.,

 
Жеребцов С.В. (НИУ «БелГУ», 

Белгород)  

Влияние режимов сварки трением с перемешиванием на структуру и механические свойства 

сплава CoCrFeNiMn-0.9%C 

223. Шляхова Г.В.
1,3

, Саблина Т.Ю.
1
, Севостьянова И.Н.

1
, Зуев Л.Б.

1,2
, Кульков С.Н. 

1,2
 

(
1
ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
НИ ТГУ, Томск, 

3
СТИ НИЯУ МИФИ, Северск) 

Исследование деформационного рельефа в керамике ZrO2(Y2O3) методами атомно-силовой 

микроскопии 

224. Шугуров А.Р., Казаченок М.С., Мартынов С.А., Кастеров А.М. (ИФПМ СО РАН, Томск) 

Влияние структуры сплава ВТ6 на его механические характеристики и пластическую 

деформацию в процессе скретч-тестирования 

225. Шугуров А.Р.
1
, Кузьминов Е.Д.

1,2
, Кастеров А.М.

1
, Акулинкин А.А.

1,3
, Панин А.В.

1,2
 

(
1
ИФПМ СО РАН, Томск, 

2
НИ ТПУ, Томск)  

Влияние содержания Ta в покрытиях Ti-Al-Ta-N на их структуру и механические свойства 



226. Шулятьев В.Б., Оришич А.М. (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) 

Резка алюминиевых сплавов излучением импульсно-периодического СО2-лазера с 

модуляцией добротности в условиях развитого испарения материала 

227. Юзбекова Д.Ю., Борисова Ю.И., Могучева А.А. (НИУ «БелГУ», Белгород) 

Влияние фазового состава Al-Mg сплавов на характер распространения деформационной 

полосы 

228. Янпольский В.В., Тюрин А.Г., Руктуев А.А. (НГТУ, Новосибирск) 

Обеспечение точности изготовления филаментов для аддитивного производства изделий 

методом электроннолучевого оплавления 
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